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El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado consiste en obtener las estruc-
turas de mı´nima energ´ıa, estudiar la estabilidad y las propiedades electro´ni-
cas de agregados ato´micos de Magnesio, para taman˜os que van desde los
agregados ma´s pequen˜os, de 3 a´tomos (N = 3) hasta los ma´s grandes, de
21 a´tomos (N = 21). Se estudiara´n adema´s no solo los agregados neutros,
sino tambie´n estructuras cargadas, con una carga q que tomara´ los valores
q = +2,+1, 0,−1,−2.
Nuestros resultados completan los resultados teo´ricos previos realizados
hasta la fecha, gracias al hecho de haber logrado estructuras estables para
estos agregados, y haber hallado una interpretacio´n f´ısica de diversos resul-
tados experimentales. Adema´s, en los casos en los que tenemos bibliograf´ıa
previa se ha comprobado que nuestros resultados se ajustan muy bien con
los trabajos anteriores. Y es que en este trabajo se ha utilizado un me´todo
de primeros principios (ab initio) basado en la Teor´ıa del Funcional de la
Densidad (DFT) para resolver el problema electro´nico. En esencia, resolvien-
do las denominadas ecuaciones de Kohn-Sham, obtenemos las estructuras
correspondientes al iso´mero con la energ´ıa ma´s estable. Adema´s a partir de
las energ´ıas calculadas, se consigue reproducir e interpretar las abundancias
relativas de los agregados en espectros de masas.
Junto con ello, en la reproduccio´n de resultados experimentales se detallan
diversas propiedades electro´nicas como el comportamiento meta´lico llegando
a conclusiones que esta´n en buen acuerdo con las medidas experimentales




The objective of this Final Degree Project is to obtain the global minimun
energy structures, study the stability and the electronic properties of small
Magnesium Clusters, whose sizes evolve from the minimal one, with 3 atoms,
to the biggest one, with 21 atoms. In this development we will not just con-
sider neutral structures but also charged ones. The value of this charge will
be q = +2,+1, 0,−1,−2.
Our obtained data complete the previous theorical results, thanks to the
fact that we have identified a more stable structures for some clusters, and
have achieved a theoretical interpretation of several experimental results.
For that improvement we have used a first principles method based on the
Density Functional Theory to solve the electronic problema. In essence, by
solving the so-called Kohn-Sham Ecuations, we obtain the global minimum
structures wich correspond to the most stable isomer for each size. From the
calculated energies, we can reproduce and interpret the relative abundancies
of the different clusters determined in mass spectroscopy
Along with the previous things, the final discussion will present the detai-
led electronic properties such as the evolution of metallic behaviour, achieving
conclusions that are in good agreement with experimental measurements per-




La meta de la nanotecnolog´ıa es la manipulacio´n de la materia a escala na-
nome´trica, en dimensiones del taman˜o de entre 1 a 100 nano´metros. Richard
Feynman, el ganador del premio Nobel de F´ısica de 1965, fue el primero en
hacer referencia a las posibilidades de la nanociencia en un discurso titulado
“En el fondo hay espacio de sobra”. En e´l describe la posibilidad de la for-
macio´n de nanoestructuras a trave´s de la manipulacio´n directa de a´tomos. Y
unas de´cadas despue´s, la investigacio´n y el desarrollo en esta rama se encuen-
tran en auge por el gran nu´mero de posibilidades que ofrece. A esta escala, los
efectos de la meca´nica cua´ntica dominan sobre la meca´nica cla´sica. Y en el
desarrollo de estas nuevas aplicaciones destaca el estudio y creacio´n de nuevos
materiales y dispositivos electro´nicos, tanto en la electro´nica como en medi-
cina, en biomateriales y en la computacio´n cua´ntica entre otros. Y es que,
actualmente, comprender y desarrollar herramientas a escala nanome´trica es
fundamental para avanzar en el desarrollo de la ciencia.
En la ciencia de materiales, uno de los sistemas que ha suscitado mayor
intere´s son las nanopart´ıculas compuestas por elementos meta´licos. Estos pe-
quen˜os agregados ato´micos empezaron a estudiarse hacia 1970, pero no fue
hasta varios an˜os despue´s que en diversos experimentos se percataron de que
las nanopart´ıculas poseen propiedades a medio camino entre las de las mole´cu-
las ma´s sencillas y las de los materiales extensos del mundo macrosco´pico.
Y es que estos agregados ato´micos nanome´tricos muestran propiedades muy
distintas a las del mundo macrosco´pico. Adema´s, estas propiedades var´ıan de
manera dra´stica y aparentemente erra´tica al an˜adir o quitar un a´tomo del
agregado, lo que hace complicado predecir su comportamiento. Aunque esto,
al mismo tiempo, abre un nuevo mundo en el estudio de compuestos meta´li-
cos, un mundo en el que au´n falta mucho donde indagar. Y es que aunque
6
las investigaciones en este campo cada vez sean ma´s abundantes, los estudios
teo´ricos centrados en agregados de a´tomos del grupo II de la tabla perio´dica
son aun relativamente escasos. Adema´s, los primeros estudios teo´ricos sobre
estos sistemas ten´ıan limitaciones debido a la dificultad en los ca´lculos, dado
que las herramientas computacionales de las que dispon´ıan eran aun limita-
das. Pero gracias al desarrollo de la computacio´n, hoy en d´ıa podemos realizar
ca´lculos y simulaciones precisas sin mayor dificultad. Por todo ello, este tra-
bajo se ha enfocado en estudiar las propiedades de agregados de magnesio de
entre 3 y 21 a´tomos. Este elemento es un metal alcalinote´rreo del grupo II
de la tabla perio´dica, cuya configuracio´n electro´nica es [Ne]3s2.
En el desarrollo del estudio de estos agregados se pretende obtener resul-
tados sobre propiedades fundamentales. Las propiedades, tanto estructurales
como electro´nicas de los pequen˜os agregados de magnesio se calculara´n me-
diante me´todos de simulacio´n de primeros principios basados en la teor´ıa del
funcional de la densidad (DFT, por “Density Functional Theory”).
Un objetivo adicional es aportar un punto de vista complementario al
feno´meno de la metalizacio´n, un tema tratado en estudios previos, y conseguir
al mismo tiempo informacio´n que pueda ser utilizada en estudios posteriores.
El caso del Magnesio es particularmente instructivo a este respecto, pues
su estructura electro´nica var´ıa enormemente con el nu´mero de a´tomos in-
teractuantes. Por ejemplo, cuando dos a´tomos de magnesio interactu´an, las
de´biles fuerzas de Van der Waals dominan el enlace, mientras que conforme
aumentamos el nu´mero de a´tomos de magnesio, aparecen enlaces ma´s fuertes
entre los distintos a´tomos y aumenta la deslocalizacio´n electro´nica. As´ı van
surgiendo gradualmente las propiedades meta´licas. La pregunta ahora es de
do´nde y co´mo surgen dichas propiedades meta´licas.
A lo largo del texto, comprenderemos co´mo a partir de las interacciones
fundamentales entre nu´cleos y electrones se explicara´n dichas propiedades.
Con esa finalidad veremos en el cap´ıtulo 2 un breve desarrollo de la teor´ıa del
funcional de la densidad junto a la teor´ıa del modelo Jellium. En el capitulo
3 se vera´ la te´cnica computacional empleada para hallar las estructuras ma´s
estables de los agregados. En el cap´ıtulo 4 se exponen y discuten los resul-
tados. En este cap´ıtulo, se describen las estructuras obtenidas y se discuten
las estabilidades relativas de agregados de distintos taman˜os, compara´ndolas
con las abundancias relativas observadas en espectros de masas de trabajos
experimentales previos. Por otra parte, se interpretan las abundancias estu-
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diando distintos indicadores de estabilidad y propiedades electro´nicas de los
diferentes taman˜os. Y en un u´ltimo apartado, se realiza un ana´lisis de la evo-
lucio´n de la metalicidad como funcio´n del taman˜o del agregado. Finalmente,




En la descripcio´n de sistemas f´ısicos materiales a nivel ato´mico, se deben de
tener en cuenta los feno´menos cua´nticos que gobiernan a escala nanome´trica.
Para lograr este objetivo, en este trabajo emplearemos un estudio de pri-
meros principios o ab initio. En estos me´todos se resuelve el Hamiltoniano
cua´ntico del sistema llegando a resultados precisos pero que al mismo tiempo
requieren un coste computacional elevado. En el siguiente cap´ıtulo detallare-
mos el modelo teo´rico de la DFT y la teor´ıa necesaria para la resolucio´n y
entendimiento del problema.
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2.1. Hamiltomiano y el problema multielectr´ıco
El estado cua´ntico de un sistema de N = Ne + Nn part´ıculas, con Ne
electrones y Nn nu´cleos, queda definido por su funcio´n de onda Ψ, una funcio´n
de 3(Ne+Nn) coordenadas. En un sistema conservativo, las autofunciones del
hamiltoniano son funciones de onda que describen estados estacionarios del
sistema. Se obtienen resolviendo la ecuacio´n de Schro¨dinger independiente
del tiempo:
HΨ = EΨ (2.1)
La aproximacio´n de Born-Oppenheimer permite desacoplar la dina´mica de
las variables nucleares y electro´nicas, debido a la gran diferencia de masa (y,
por lo tanto, de velocidad) entre las dos especies. Esta aproximacio´n consi-
dera a los nu´cleos ato´micos como infinitamente lentos frente al movimiento
de los electrones. Por lo tanto, para cada conjunto de coordenadas nuclea-
res, los nu´cleos crean un potencial externo esta´tico en el que se mueven los
electrones, lo que permite definir estados estacionarios electro´nicos. Las coor-
denadas nucleares, por su parte, siguen una evolucio´n temporal adiaba´tica en
el potencial promedio creado por la distribucio´n de carga de dichos estados
estacionarios.
La funcio´n de onda Ψ = χψ queda factorizada en dos partes, la nuclear
(χ) y la electro´nica (ψ). En este trabajo, solamente se va a resolver la par-
te electro´nica para cada configuracio´n nuclear dada, y no necesitaremos en
ningu´n momento considerar la dina´mica nuclear. Por lo tanto, nos centrare-
mos en la ecuacio´n de autovalores del denominado hamiltoniano electro´nico,
en el que se excluye el te´rmino de energ´ıa cine´tica nuclear.
El hamiltoniano electro´nico del sistema, que de ahora en adelante deno-
taremos tambie´n con el s´ımbolo H, se desglosa entonces en energ´ıa cine´tica
de los electrones T , energ´ıa potencial externa Vext, y energ´ıa potencial de
interaccio´n electro´nica Vee:
Hψ = (T + Vext + Vee)ψ = Eψ (2.2)
El potencial externo Vext incluye siempre la interaccio´n electrosta´tica entre
los electrones y los nu´cleos, aunque podr´ıa incluir tambie´n el efecto de cam-
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pos externos. Vext depende por lo tanto de las posiciones nucleares, y tanto
el autovalor E como la funcio´n de onda electro´nica ψ dependen parame´tri-
camente de las coordenadas nucleares. No´tese tambie´n que, una vez fijado el
nu´mero de electrones Ne, los operadores T y Vee son universales, es decir, su
forma no depende del sistema concreto que estemos considerando, de modo
que es el potencial externo Vext el que realmente distingue entre diferentes
sistemas.
2.2. DFT: Teor´ıa del funcional de la densidad
La idea principal de esta teor´ıa consiste en transformar la ecuacio´n de
Schro¨dinger para los Ne electrones que componen el sistema en un problema
variacional ma´s sencillo, expresado por completo en te´rminos de la densi-
dad electro´nica n(r) como magnitud fundamental, en vez de la funcio´n de
onda. El coste computacional sera´ menor, dado que se reduce el nu´mero de
coordenadas de 3Ne a 3.
Definiciones
En te´rminos sencillos, un funcional es la extensio´n natural del concepto
matema´tico funcio´n cuando el nu´mero de variables es infinito no numerable.
Es una extensio´n del concepto matema´tico de funcio´n, en la que se opera
dentro de un dominio de funciones asignando a cada “punto” de ese espacio
un valor escalar.
Un funcional depende de todos los valores de una funcio´n f(x) en un
rango a ≤ x ≤ b, lo que se puede interpretar como un nu´mero infinito y no
numerable de variables. En el estudio de la DFT aparecen funcionales que
dependen de la densidad, siendo el ma´s importante de ellos la energ´ıa del
sistema electro´nico.
Teoremas de Hohenberg-Kohn
La DFT se apoya en dos teoremas fundamentales, demostrados por Hohen-
berg y Kohn [2], [4], [1] partiendo de un gas electro´nico interactuante sometido
a un potencial externo.
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Teorema 1 Existe una correspondencia biun´ıvoca exacta entre la densi-
dad electro´nica y el potencial externo Vext de un sistema material; la densidad
electro´nica del estado fundamental determina de forma u´nica el potencial Vext
salvo por una constante. En consecuencia, tanto el potencial externo como la
energ´ıa total E son funcionales de la densidad electro´nica n(r).
Teorema 2 La densidad que minimiza la energ´ıa del sistema es la den-
sidad exacta del estado fundamental. De esta manera, conocer el funcional
E[n] es suficiente para poder determinar variacionalmente la densidad del
estado fundamental del sistema.
Esto implica que toda la informacio´n contenida en la funcio´n de onda ψ
tambie´n lo esta´ en la densidad electro´nica n(r).
Los criterios variacionales no son exclusivos de la DFT. De hecho, las fun-
ciones de onda tambie´n satisfacen un criterio variacional. De acuerdo con
dicho principio, resolver la ecuacio´n de Schro¨dinger (2) es equivalente a mi-
nimizar el valor esperado del hamiltoniano, considerado dicho valor esperado
como un funcional de la funcio´n de onda ψ:
δ {< ψ|H|ψ >
< ψ|ψ > } = 0 (2.3)
Siempre y cuando se permitan variaciones completamente arbitrarias de
la funcio´n de onda ψ, el principio es exacto. De esta manera puede hallarse
la energ´ıa del estado fundamental. En casi todas las aplicaciones pra´cticas,
suele imponerse expl´ıcitamente la condicio´n de normalizacio´n (< ψ|ψ >= 1)
como ligadura durante el proceso de minimizacio´n del funcional. El multipli-
cador de Lagrange asociado con la ligadura coincide entonces con el autovalor
energe´tico, una vez la minimizacio´n ha concluido.
La aproximacio´n de Hartree-Fock es quiza´ el ejemplo ma´s conocido de apli-
cacio´n del me´todo variacional en sistemas materiales. En esta aproximacio´n,
se obliga a que la funcio´n de onda multi-electro´nica adopte la forma de un
determinante de Slater Φ, y se minimiza el funcional:
δ {< Φ|H|Φ >
< Φ|Φ > } = 0 (2.4)
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La aproximacio´n no se efectu´a sobre el hamiltoniano (como en los me´todos
perturbativos) sino sobre la forma matema´tica de la funcio´n de onda. El
determinante de Slater es precisamente la funcio´n de onda exacta para un
sistema de part´ıculas independientes (no interactuantes), de modo que el
me´todo HF proporciona la mejor respuesta posible (es decir, la menor energ´ıa)
que un modelo matema´tico de part´ıculas independientes puede dar para el
problema real de electrones interactuantes. Es por eso que al error de la
aproximacio´n Hartree-Fock se le llama energ´ıa de correlacio´n.
Volviendo ahora a la DFT, para poder aplicar el principio variacional en
te´rminos de la densidad, primero necesitar´ıamos conocer la expresio´n expl´ıci-
ta del funcional E[n]. Lamentablemente, la DFT so´lo demuestra que dicho
funcional existe, pero no da su forma expl´ıcita ni receta alguna para calcu-
larlo. Al menos, algunos te´rminos importantes del hamiltoniano s´ı pueden
escribirse como funcionales expl´ıcitos de la densidad. Por ejemplo, la energ´ıa




donde vext(r) es el potencial electrosta´tico creado por los nu´cleos. Del mismo
modo, la energ´ıa potencial de interaccio´n entre electrones puede escribirse
como:











es la energ´ıa de Hartree que expresa la repulsio´n coulombiana asociada con
una distribucio´n cla´sica de carga de densidad n(r). E0xc[n] es el denominado
funcional de intercambio y correlacio´n, una correccio´n al te´rmino de Hartree
debida a efectos cua´nticos de intercambio (principio de exclusio´n de Pauli)
y a efectos de correlacio´n en el movimiento de los electrones. En resumen,
existen expresiones expl´ıcitas para los funcionales Vext[n] y VH [n], pero no
para los funcionales T [n] yE0xc[n].
Para solventar al menos a nivel formal el problema del desconocimiento
de esos dos funcionales, podemos proceder a efectuar la optimizacio´n del
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funcional E[n] en dos pasos. En un primer paso, consideramos el subespacio
de funciones de onda, ψn, que producen una densidad especificada n(r), y
minimizamos el valor esperado del hamiltoniano sobre esas funciones de onda:
mı´n < ψn|H|ψn >= mı´n < ψn|T + Vee + Vext|ψn > (2.8)
A la funcio´n de onda que produce un mı´nimo, ψminn , la podemos considerar
un funcional impl´ıcito de la densidad. Lo mismo puede aplicarse ahora al
funcional universal:
F [n] =< ψminn |T + Vee|ψminn >= T [n] + Vee[n] (2.9)
que queda as´ı definido de manera impl´ıcita. Si ahora se minimiza con






tenemos el problema formalmente resuelto. Por supuesto, para obtener un
me´todo pra´ctico se deben encontrar aproximaciones explicitas para T [n] y
Vee[n].
Como hemos dicho antes, el funcional Vee[n] contiene al funcional de Har-
tree que es conocido. La diferencia entre Vee[n] y la aproximacio´n de Hartree
se introduce en el te´rmino de intercambio y correlacio´n E0xc[n], que es el que
desconocemos. Afortunadamente, la energ´ıa de intercambio y correlacio´n sue-
le ser del orden de un 1 % de la energ´ıa total. Sin embargo, T [n] es del mismo
orden de magnitud que la energ´ıa total de acuerdo con el teorema del virial.
Por lo tanto, urge encontrar una buena aproximacio´n para evaluar la energ´ıa
cine´tica electro´nica con precisio´n.
2.2.1. El me´todo de Kohn-Sham
Kohn y Sham desarrollaron un me´todo[5] para solventar este problema. El
funcional de energ´ıa cine´tica lo separan en dos partes:
T [n] = Ts[n] + Tc[n]. (2.11)
Ts[n] es la energ´ıa cine´tica que tendr´ıa el sistema si la densidad n(r) fue-
ra ide´ntica a la del sistema real pero los electrones fueran independientes.
14
2.2. DFT: TEORI´A DEL FUNCIONAL DE LA DENSIDAD
Mientras que Tc[n] contiene la contribucio´n de los efectos de correlacio´n a la
energ´ıa cine´tica.
La ventaja de esta separacio´n es doble: por un lado, el te´rmino Tc[n] es
muy pequen˜o, del orden de un 1 % comparado con la energ´ıa cine´tica total, y
dado su significado f´ısico puede incluirse como parte de un redefinido funcio-
nal de intercambio y correlacio´n; por otro lado, el te´rmino dominante Ts[n]
puede calcularse de forma exacta introduciendo los orbitales mono-electro´ni-
cos ϕi correspondientes al sistema no interactuante. Estos orbitales verifican





+ veff(r))ϕi(r) = εiϕi(r). (2.12)
Las ecuaciones de Kohn y Sham son formalmente ide´nticas a las de Hartree-
Fock, es decir, adoptan la forma matema´tica de part´ıculas independientes
que sienten un potencial efectivo comu´n. Pero como veremos en la seccio´n
siguiente, una ventaja clave del me´todo Kohn-Sham es que en principio estas
ecuaciones son exactas, es decir, el potencial efectivo incluye tambie´n los efec-
tos de correlacio´n. Una vez resueltas las ecuaciones, los orbitales ocupados





Es justo admitir que el me´todo Kohn-Sham no proporciona una expre-
sio´n expl´ıcita para el funcional Ts[n], pero es actualmente el u´nico me´todo
DFT que ofrece un resultado exacto para la energ´ıa cine´tica Ts, al precio de
reintroducir orbitales en la teor´ıa.
Al igual que en el me´todo Hartree-Fock, el potential efectivo Kohn-Sham
depende de los orbitales, as´ı que las Ne ecuaciones Kohn-Sham se resuelven
de manera autoconsistente. Se parte de una propuesta inicial de densidad
electro´nica n con la que se calcula veff , este potencial se usa para resolver las
ecuaciones y obtener las funciones de onda ϕi(r) que definen una nueva den-
sidad electro´nica. Este proceso se itera hasta que la variacio´n de la densidad
en dos iteraciones consecutivas sea menor que un cierto valor de tolerancia.
En resumen, Kohn y Sham desarrollaron un me´todo mediante el cual fue-
ron capaces de obtener la energ´ıa cine´tica Ts de manera exacta.
15
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2.2.2. Potencial efectivo
Al desligar la correlacio´n del funcional de energ´ıa cine´tica, el problema va-
riacional de minimizacio´n de la energ´ıa se puede replantear como la bu´squeda
del estado fundamental de un sistema de part´ıculas no interactuantes some-
tidas al siguiente potencial efectivo:
veff(r) = vext(r) + vH(r) + vxc(r), (2.14)

















No´tese que la energ´ıa de intercambio y correlacio´n se ha redefinido como
la suma
Exc[n] = Tc[n] + E
0
xc[n] (2.17)
Este te´rmino no es conocido y por lo tanto se utilizara´n aproximaciones pa-
ra su ca´lculo. Puede desglosarse de manera natural en energ´ıa de intercambio
y energ´ıa de correlacion:
Exc[n] = Ex[n] + Ec[n], (2.18)
funcionales que pueden modelarse por separado. La parte de intercambio es
de naturaleza puramente cua´ntica, debido a los efectos de indistinguibilidad
que exigen una funcio´n de onda antisime´trica para fermiones, y en el me´todo
de Hartree-Fock se trata de manera exacta en el hamiltoniano. Los efectos de
correlacio´n entre los movimientos de part´ıculas cargadas existir´ıan tambie´n en
el mundo cla´sico, y de hecho la DFT puede aplicarse tambie´n al tratamiento
de fluidos cla´sicos.
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La aproximacio´n ma´s sencilla es la aproximacio´n de densidad local (LDA
por “local density approximation”), que considera un gas homoge´neo de elec-
trones con densidad constante n como referencia para calcular la energ´ıa de
intercambio y correlacio´n de un sistema real (como un a´tomo, mole´cula o
so´lido) con densidad no homoge´nea n(r). El gas homoge´neo es un sistema
relativamente sencillo para el que pueden obtenerse resultados cuantitativa-
mente precisos. La LDA asume que la contribucio´n de cada regio´n local del
sistema real (con densidad n(r)) a Exc es la misma que la que habr´ıa en un




donde exc[n(r)] es la energ´ıa de intercambio y correlacio´n por part´ıcula, o
la densidad de energ´ıa de intercambio-correlacio´n, en un gas homoge´neo de
densidad n = n(r). Esta expresio´n es exacta cuando la densidad es constante,
y razonable cuando la densidad es cuasi-homoge´nea, es decir, si var´ıa lenta-
mente en el espacio. Obviamente no tiene por que´ ser muy precisa en sistemas
finitos como a´tomos o mole´culas, sobre todo en las zonas de superficie donde
la densidad decae exponencialmente ra´pido.
La LSDA (“Local Spin Density Approximation”) es una aproximacio´n del





En los casos donde la densidad var´ıa de forma abrupta las aproximaciones
anteriores dejan de ser adecuadas para la resolucio´n de los problemas. Una
aproximacio´n mejorada es la GGA (“Generalized Gradient Approximation”),




La energ´ıa exc depende ahora no so´lo de la densidad, sino tambie´n del gra-
diante de la densidad en cada punto (5n(~r)). Deja de ser una aproximacio´n
local y es ma´s precisa para densidades inhomogeneas, como las que encontra-
mos en mole´culas. La extensio´n a sistemas con polarizacio´n de esp´ın es igual
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de directa que con la LDA y es la que se utilizara´ en los ca´lculos realizados
en este trabajo.
2.2.3. Pseudopotenciales
En la descripcio´n general de la DFT y de las ecuaciones de Kohn-Sham que
hemos expuesto en las anteriores secciones, hemos llamado n(r) a la densidad
electro´nica total, es decir, a la producida por todos los electrones del sistema.
En ese escenario, el potencial externo Vext es el producido exclusivamente por
los nu´cleos, y hay al menos tantas ecuaciones de Kohn-Sham como electrones.
Este tipo de ca´lculos se denomina AE (“all-electron”) y pueden ser muy
costosos para mole´culas grandes. Sin embargo, se sabe que algunos de los
electrones no participan activamente en la formacio´n de enlaces, en particular
si ocupan orbitales ato´micos muy profundos que apenas solapan con los de
a´tomos vecinos a las distancias interato´micas de intere´s en la mole´cula. Dichos
orbitales sera´n pra´cticamente iguales antes y despue´s de la formacio´n de la
mole´cula, es decir, los mismos en el a´tomo aislado y en la mole´cula. Tiene
entonces sentido no incluir dichos electrones en la optimizacio´n variacional,
y considerarlos parte del potencial externo Vext (esta´tico).
En este nuevo escenario, n(r) sera´ la densidad electro´nica generada por los
electrones activos, que responde al nuevo potencial externo, suma del nuclear
ma´s el de los electrones inactivos. El nuevo ca´lculo es mucho menos costoso y
tiene casi la misma precisio´n. El concepto de pseudopotencial, que describimos
brevemente a continuacio´n, es la clave para conseguir un coste computacional
aceptable y poder as´ı abordar el estudio de mole´culas complicadas.
La estructura electro´nica de un a´tomo se puede desglosar en dos partes:
los electrones ma´s internos (o de core), y los ma´s externos o de valencia. El
core esta´ formado por las capas completas de electrones fuertemente ligados
al nu´cleo, mientras que el resto de electrones (muchos de ellos t´ıpicamente
en capa abierta y ma´s de´bilmente ligados) conforma la capa de valencia. Son
necesarias energ´ıas muy altas para excitar los electrones de core, y por ello
se mantendra´n inertes en casi todas las situaciones de intere´s en qu´ımica.
Adema´s, excepto para los a´tomos ma´s ligeros de la tabla perio´dica, hay ma´s
electrones en el core que en la capa de valencia, por lo que representan una
carga computacional importante. Conviene por lo tanto describir so´lo a los
electrones de valencia expl´ıcitamente, ya que son los u´nicos involucrados en
la formacio´n de enlaces.
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Por otra parte, un electro´n de valencia puede penetrar en la zona core, y
en general la estructura nodal de la funcio´n de onda de valencia en esa zona
core es muy complicada. En efecto, dado que los orbitales de valencia deben
ser ortogonales a lor orbitales core, se tienen que anular varias veces en esta
regio´n. En los ca´lculos, dicha oscilacio´n obligar´ıa a efectuar una discretizacio´n
muy fina del espacio provocando que los ca´lculos sean ma´s costosos de lo
necesario. A fin de cuentas, lo interesante para la formacio´n del enlace qu´ımico
son las modificaciones de la densidad de valencia en la zona de valencia. El
comportamiento detallado de esa densidad en la zona ocupada por los cores
ato´micos tampoco es muy interesante.
El co´digo SIESTA (descrito en la siguiente seccio´n) utiliza pseudopoten-
ciales para representar la interaccio´n electro´n-io´n. En te´rminos sencillos, un
pseudopotencial es un potencial efectivo que describe con precisio´n el poten-
cial creado conjuntamente por el nu´cleo y los electrones internos de un a´tomo
sobre los electrones de valencia, simplificando al mismo tiempo (“pseudizan-
do”) la expresio´n de la densidad de valencia en la zona core. De este modo,
el pseudopotencial soluciona los dos problemas explicados en los dos pa´rra-
fos anteriores. A la funcio´n de onda y densidad que resultan de un ca´lcu-
lo auto-consistente con pseudopotenciales se las denomina, respectivamente,
pseudofuncio´n de onda y pseudodensidad.
Yendo ma´s al detalle, el pseudopotencial se genera realizando ca´lculos
en un sistema de referencia que, en nuestro caso, es un a´tomo aislado, e
imponiendo un conjunto de condiciones f´ısicamente deseables. La zona de
core se define por el usuario especificando un radio de corte rc. Ma´s alla´
de ese radio, se exige que las pseudofunciones radiales (para cada momento
angular orbital l) generadas a partir del pseudopotencial (PP) sean ide´nticas
a las exactas (AE: all electron):
RPPl (r) = R
AE
l (r) ∀r > rc (2.22)
Como segunda condicio´n obviamente deseable, se impone que los autova-
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Nuestros pseudopotenciales satisfacen una condicio´n adicional: la de con-
servacio´n de la norma. Es decir, la carga contenida dentro de la zona core







Los pseudopotenciales que cumplen esta u´ltima condicio´n se denominan de
norma conservada. La condicio´n asegura que el apantallamiento de la carga
nuclear por los electrones core es la correcta, por ejemplo.
La primera condicio´n fija la forma de la pseudofuncio´n de onda para r > rc,
y la tercera impone ciertas restricciones sobre la funcio´n de onda en la zona
core. Pero obviamente existen muchas funciones que satisfacen la ecuacio´n
2.24, y por lo tanto dentro del core (r < rc) el usuario tiene su segundo grado
de libertad.
Normalmente, la forma de la pseudofuncio´n de onda en la zona r < rc se
escoge como una funcio´n suave, sin nodos, que empalme de manera continua
y con derivadas continuas en el punto r = rc con la solucio´n externa. Cuanto
ma´s suave pueda escogerse esta funcio´n, ma´s fa´cil sera´ representarla en una
red discreta de puntos, es decir, no tendra´ componentes espaciales de Fourier
demasiado altas, lo que es muy conveniente desde el punto de vista compu-
tacional.
Sustituyendo en la ecuacio´n de Schro¨dinger la forma escogida para la pseu-
dofuncio´n de onda y el autovalor exacto (para as´ı satisfacer la segunda con-
dicio´n), la ecuacio´n puede invertirse para despejar el potencial efectivo que
genera esa pseudofuncio´n de onda para ese autovalor concreto. Y ese es,
por definicio´n, el pseudopotencial. Para utilizarlo en ca´lculos de mole´culas
o so´lidos, so´lo queda restar la contribucio´n de los electrones de valencia al
pseudopotencial, un proceso que se conoce como apantallamiento del pseu-
dopotencial. De ese modo, el pseudopotencial apantallado describira´ so´lo el
efecto de los electrones de core, ya que el efecto de los electrones de valencia
es lo que deseamos calcular de modo auto-consistente en el ca´lculo molecular.
Al haber pseudizado la funcio´n de onda imponiendo suavidad, el pseudo-
potencial tambie´n es normalmente una funcio´n suave, sin componentes de
Fourier demasiado altas.
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El apantallamiento del pseudopotencial puede producir problemas asocia-
dos con el cara´cter no lineal del potencial de intercambio y correlacio´n. En
concreto, si escribimos la densidad total del a´tomo como n = nc + nv, con
nc la densidad del core y nv la de la valencia, se tiene que EXC [nc + nv] 6=
EXC(nc) +EXC(nv), con lo cual no es sencillo simplemente “restar la contri-
bucio´n de los electrones de valencia”. En casos como el magnesio que aqu´ı nos
ocupa el error no es pequen˜o debido a que el orbital de valencia 3s es muy
penetrante y solapa mucho con la densidad de core. En estos casos deben
aplicarse las denominadas correcciones de core no lineales. Esencialmente, en
estos me´todos se genera tambie´n una versio´n pseudizada de la densidad core
nc. Esta densidad esta´ “congelada”, es decir, no forma parte activa de la op-
timizacio´n variacional, pero se incluye en el ca´lculo autoconsistente de EXC
para evitar el error que acabamos de mencionar.
Si tomamos radios de corte rc menores, los resultados sera´n ma´s precisos
pero los ca´lculos sera´n ma´s costosos porque el pseudopotencial sera´ menos
suave. Por lo que se busca un radio adecuado que combine la suavidad con
una precisio´n adecuada.
2.2.4. El modelo Jellium
El modelo Jellium ofrece una descripcio´n simplificada de propiedades t´ıpi-
camente meta´licas. Aunque se utilizo´ inicialmente en fases extensas, su apli-
cacio´n a sistemas finitos con electrones deslocalizados se demostro´ capaz de
racionalizar muchas de las propiedades observadas en agregados de elemen-
tos meta´licos [6] [7]. En estas aplicaciones, el modelo jellium se utiliza junto
con la teor´ıa del funcional de la densidad (DFT) para describir el sistema
electro´nico. Como parte de este trabajo, pretendemos analizar en que´ medi-
da nuestros resultados precisos ab initio se ajustan a las predicciones de un
modelo tan sencillo. Cuanto mejor lo hagan, ma´s va´lidas deben ser las hipo´te-
sis del modelo jellium, por lo que la comparacio´n permite sacar conclusiones
sobre el grado de metalicidad de los agregados de magnesio estudiados.
En el modelo Jellium se asume que los electrones de valencia se encuen-
tran deslocalizados por todo el sistema y que los detalles de la estructura
ato´mica no son importantes. Los iones de carga positiva meramente juegan
el papel de confinar los electrones. Llevando al l´ımite esta imagen, se asume
que los electrones se mueven cuasi-libremente en un fondo de distribucio´n de
carga positiva. Es decir, se simplifica el problema ignorando por completo la
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estructura io´nica, reemplazando la distribucio´n real de carga de los iones por
un fondo constante en un volumen fin´ıto (esfe´rico o deformable).
Para obtener el hamiltoniano jellium, se sustituye el potencial externo
real Vext[n] producido por los iones sobre los electrones de valencia por un
potencial aproximado suave que confina a los electrones en un volumen finito
VJ [n]. El funcional de energ´ıa es:
E[n] = Ts[n] + VJ [n] + VH [n] + Exc[n], (2.25)
donde Ts[n]es la energ´ıa cine´tica, el potencial externo lo hemos sustituido por
el potencial del modelo Jellium VJ [n], VH [n] es el potencial de Hartree y Exc[n]
es la energ´ıa de intercambio y correlacio´n. La u´nica propiedad ato´mica que
permanece en el modelo como para´metro externo es la densidad de los iones,
que determina el volumen del sistema y por lo tanto la densidad electro´nica
promedio.
Este sencillo modelo se aproximara´ a la realidad si y so´lo si los pseudopo-
tenciales son funciones tales que la suma de todos ellos produzca una funcio´n
suave, y si los electrones de valencia esta´n verdaderamente deslocalizados. En
metales macrosco´picos, esto ocurre para muchos metales sp, en concreto pa-
ra los alcalinos y alcalinote´rreos. De hecho, dichos sistemas se describen muy
bien por el modelo de electrones cuasilibres, en el que la estructura io´nica
es una pequen˜a perturbacio´n an˜adida al hamiltoniano jellium. El modelo no
es va´lido, sin embargo, en metales de transicio´n con electrones d mucho ma´s
localizados espacialmente.
Hay varios tipos de modelos jellium. El ma´s sencillo es el modelo Jellium
esfe´rico, que utiliza un potencial externo con simetr´ıa esfe´rica exacta. Es-
te modelo ha conducido a acun˜ar el te´rmino “supera´tomo” para referirse a
aquellos sistemas que se ajustan bien a sus predicciones. En efecto, los a´tomos
tambie´n son esfe´ricos, con lo que los orbitales moleculares de un supera´tomo
se pueden clasificar de acuerdo con el buen nu´mero cua´ntico l.
Este modelo ha sido muy satisfactorio para explicar experimentos de agre-
gados de metales simples [6], [7]. Por ejemplo,la solucio´n de las ecuaciones
de Kohn-Sham para este modelo predice la aparicio´n de capas electro´nicas
similares a las conocidas en a´tomos. Cuando una capa se completa y existe
un gap grande entre la u´ltima capa completa y la siguiente desocupada, el
sistema muestra gran estabilidad. Esto ocurre para un nu´mero de electrones
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Ne = 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58 . . ., que se corresponden exactamente con los agre-
gados ma´s abundantes (y por lo tanto ma´s estables) hallados en espectros de
masas. A estos nu´meros se les llama “nu´meros ma´gicos”.
La notacio´n standard utilizada para los orbitales moleculares del modelo
jellium esfe´rico es muy similar a la de los orbitales ato´micos, con las salvedades
de que: (1) se utilizan letras mayu´sculas en vez de minu´sculas; (2) al primer
orbital que aparece para un cierto valor de l (sin nodos en su parte radial) se le
asigna siempre el ordinal “1”. Como ejemplo, la configuracio´nelectro´nica del
agregado ma´gico Mg29, con 58 electrones, ser´ıa: 1S
21P 61D102S21F 142P 61G18.
Otra diferencia con los a´tomos reales es que un supera´tomo tiene su carga
positiva distribuida sobre todo el volumen del agregado, con lo que se parece
ma´s al a´tomo del modelo de Thomson que al del modelo de Rutherford. El
concepto de supera´tomo permite an˜adir una tercera dimensio´n (el taman˜o) a
la tabla perio´dica. Por ejemplo, los supera´tomos cuya estructura electro´nica
contenga un u´nico electro´n por encima de un cierre de capas, tendra´ propie-
dades similares a un a´tomo alcalino (como un potencial de ionizacio´n bajo),
y se le denomina “superalcalino”. Estos conceptos han tenido gran impacto
en la qu´ımica moderna.
Si se modifica el modelo Jellium esfe´rico se mejoran mucho los resultados
para agregados de capa abierta. El primer modelo en esta direccio´n fue el
modelo jellium elipsoidal, en el que se permiten distorsiones prolate u oblate
en vez de forzar una forma esfe´rica. Por ejemplo, para un agregado con confi-
guracio´n 1S21P 2, si suponemos que so´lo el orbital Pz esta´ ocupado, la forma
de la densidad de fondo positiva (es decir, la forma del agregado) sera´ alar-
gada en la direccio´n del eje z (prolate) para que la densidad nuclear positiva
solape lo ma´s posible con la densidad electro´nica negativa. El orbital 1Pz sera´
ma´s estable que los orbitales 1Px, 1Py, un efecto que a veces se denomina de
“campo cristalino”, ya que es de naturaleza similar al observado en impurezas
en cristales. La distorsio´n hacia una forma no esfe´rica esta´ garantizada por
el teorema Jahn-Teller (cualquier mole´cula no lineal con un estado electro´ni-
co degenerado sufrira´ una distorsio´n que elimine la degeneracio´n, porque la
distorsio´n baja la energ´ıa del sistema).
El modelo Jellium definitivo (en ingle´s, “ultimate jellium model”)[8] lleva
esta idea hasta su l´ımite ma´s extremo al permitir que la forma del fondo
Jellium se relaje sin restricciones. Puede demostrarse que en este l´ımite la
densidad jellium iguala exactamente en cada punto del espacio a la densidad
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electro´nica. En este modelo, los iones son “exclavos” de los electrones, es de-
cir, el esqueleto nuclear adopta la forma o´ptima deseada por la distribucio´n
de carga electro´nica.
Como demostraremos en este trabajo, el modelo jellium es muy u´til para
racionalizar tendencias en agregados meta´licos, que a veces son dif´ıciles de
identificar en ca´lculos ab initio debido al elevado grado de detalle incluido en
ellos.
Adema´s, tambie´n se puede aplicar a agregados de miles de a´tomos, don-
de una descripcio´n exhaustiva de la estructura ato´mica puede llegar a ser




El propo´sito de este estudio es obtener las estructuras de mı´nima energ´ıa
de agregados de Magnesio con entre 3-21 a´tomos y cargas +2,+1,0,-1 y -2.
Estas estructuras corresponden a las de equilibrio estable en el l´ımite de baja
temperatura. El estudio de los agregados cargados se justifica con el fin de
comparar los resultados teo´ricos con espectros de masas experimentales; co-
mo se vera´ ma´s adelante, en los experimentos es necesario utilizar agregados
cargados para poder seleccionalos segu´n su taman˜o.
En el me´todo empleado, dentro de la aproximacio´n de Born-Oppenheimer,
se considera que los nu´cleos se mueven sobre la superficie de energ´ıa potencial
que se obtiene a partir de resolver el problema electro´nico. Esta superficie
describe el efecto promedio de la nube de carga electro´nica sobre los nu´cleos
y tiene (3N − 6) dimensiones, una por cada grado de libertad vibracional
del agregado. En te´rminos sencillos, la superficie se asemeja al paisaje de
energ´ıa que ve un agregado y la meta es encontrar el mı´nimo absoluto sobre
la superficie, correspondiente al de mı´nima energ´ıa.
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3.0.1. El co´digo SIESTA
SIESTA (Spanish Initiative for Electronic Simulations with Thousands of
Atoms) es un me´todo de implementacio´n de software para efectuar ca´lculos
de estructura electro´nica y simulaciones de dina´mica molecular ab initio en
mole´culas y so´lidos. El programa esta´ escrito en Fortran 95 y se pueden
ejecutar los ca´lculos en serie y en paralelo.
El te´rmino ab initio significa “de primeros principios”, y se utiliza para
referirse a me´todos que no utilizan informacio´n emp´ırica y basados en la
resolucio´n de una u´nica ecuacio´n fundamental. En nuestro caso esta ecuacio´n
fundamental se trata de la ecuacio´n de Schro¨dinger.
Este programa resuelve nume´ricamente las ecuaciones de Kohn-Sham, ex-
presa´ndolas en una base formada por orbitales ato´micos localizados y usando
pseudopotenciales para representar la interaccion electro´n-ion. Ofrece varias
opciones para el funcional de intercambio y correlacio´n, como la aproximacio´n
de densidad local (LDA-LSD) y la aproximacio´n de gradientes generalizados
(GGA). Tambie´n se podr´ıan utilizar funcionales de intercambio y correlacio´n
no locales, que son capaces de describir las interacciones de van der Waals.
En el caso de los agregados de magnesio estudiados en este trabajo se aplica
la aproximacio´n GGA.
El programa incluye tambie´n un co´digo auxiliar para que el usuario pueda
generar pseudopotenciales y testar su precisio´n. En nuestro trabajo usaremos
los pseudopotenciales de Troullier-Martins [10], que son del tipo “conserva-
dores de la norma”, con correcciones no lineales de core, como se explico´ en
el cap´ıtulo anterior.
Como ejemplo, en el agregado Mg20 tenemos 12 electrones por a´tomo y
20 a´tomos, por lo que tendriamos 240 ecuaciones de K-S por resolver. Pero si
congelamos los electrones del core(1s22s22p6) y so´lo los electrones de valencia
(3s2) quedan activos, en los ca´lculos solamente quedan 2 electrones por a´tomo
y el ca´lculo se reduce de resolver 240 ecuaciones a 40 ecuaciones.
El co´digo SIESTA admite en principio cualquier funcio´n de soporte finito
(funcio´n que se hace estrictamente cero ma´s alla´ de una cierta distancia de
corte definida por el usuario) como funcio´n base. Dichas funciones pueden
adema´s centrarse en cualquier punto del sistema (es decir, no necesariamente
alrededor de los nu´cleos), pero en nuestro trabajo siempre estara´n centra-
das alrededor de las posiciones nucleares. Llamaremos a estas funciones base
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“orbitales ato´micos” a partir de ahora.
La principal ventaja de utilizar orbitales ato´micos como base (frente a otros
co´digos que utilizan ondas planas) es su eficacia, pues hace que sea necesario
un menor nu´mero de orbitales por electro´n para obtener resultados precisos.
Su mayor desventaja es la ausencia de un procedimiento de convergencia
sistema´tico. Es decir, aunque no existe limitacio´n intr´ınseca en la precisio´n
del me´todo LCAO (“linear combination of atomic orbitals”), uno necesita ser
mucho ma´s cuidadoso optimizando el conjunto base que cuando se trabaja
con ondas planas.
En el conjunto base adoptado en este trabajo existen dos tipos de flexi-
bilidad para mejorar la base, radial y angular. Las funciones base tienen la
forma:
ϕ(~r) = R(r)Y ml (θ, l). (3.1)
La parte angular Y ml (θ, l) se corresponde con los armo´nicos esfe´ricos, definidos
por los nu´meros cua´nticos l y m, y tabulados en el programa hasta valores de
l = 4. La parte angular permite proporcionar flexibilidad angular al ca´lculo
variacional, incluyendo por ejemplo orbitales de polarizacio´n (orbitales con un
valor de l mayor que el del u´ltimo orbital de valencia ocupado en el a´tomo). En
el caso del magnesio, con configuracio´n electro´nica 1s22s22p63s2, los orbitales
de valencia (3s) son esfe´ricamente sime´tricos. Es necesario incluir orbitales
3p en el conjunto base para poder representar los efectos de polarizacio´n
inducidos por el entorno molecular. Adema´s es bien sabido que el magnesio
es un metal sp en su fase so´lida meta´lica, siendo la hibridacio´n sp la clave
para explicar su metalicidad. La inclusio´n de funciones 3p en la base es por
lo tanto esencial.
La parte radial R(r) se genera realizando ca´lculos de un a´tomo confinado
en una caja impenetrable (barrera de potencial infinita). De ese modo se
asegura una funcio´n de soporte finito, pues la solucio´n sera´ estrictamente nula
en el l´ımite de la caja. Aumentando el nu´mero de funciones base centradas
alrededor de cada a´tomo podemos proporcionar flexibilidad radial al ca´lculo
variacional. Funciones con radio de corte menor describen zonas ma´s internas
de la densidad electro´nica, mientras que las de mayor radio de corte describen,
por ejemplo, la zona asinto´tica de la funcio´n de onda.
En la utilizacio´n pra´ctica de este programa, se emplean dos ficheros para
introducir los datos relevantes acerca del agregado de magnesio bajo estudio.
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Dichos ficheros deben necesariamente estar en el directorio donde se va a
efectuar el ca´lculo.
1. El fichero con extensio´n psf (las letras se corresponden con “pseudopo-
tential formatted”) contiene la descripcio´n del pseudopotencial elegido
por el usuario. Este fichero se genera con el programa auxiliar de gene-
racio´n de pseudopotenciales mencionado anteriormente.
2. El fichero con extensio´n fdf (por “flexible data format”) contiene todos
los dema´s detalles del ca´lculo concreto que se va a realizar. Existe un ma-
nual extenso que explica en detalle las muchas posibilidades que ofrece
el co´digo SIESTA, pero aqu´ı nos limitaremos a exponer lo esencial. En
este fichero debe definirse el sistema, especificando el nu´mero de a´tomos
de la mole´cula, las coordenadas ato´micas iniciales, y el elemento qu´ımi-
co concreto (en este caso, magnesio). Adema´s es donde se describe el
conjunto base a utilizar, el funcional de intercambio y correlacio´n esco-
gido, si se permite o no polarizacio´n de esp´ın, y otros detalles del ca´lculo
electro´nico. Por u´ltimo, se decide que´ tipo de ca´lculo se va a realizar
sobre las coordenadas ato´micas. En nuestro caso, se realizan optimiza-
ciones estructurales, por medio del me´todo de gradientes conjugados [9],
para determinar un mı´nimo local sobre la superficie de energ´ıa potencial
partiendo de una configuracio´n ato´mica inicial.
Para una comprensio´n ma´s profunda, en el ape´ndice se adjunta como
ejemplo uno de los ficheros con extensio´n fdf que se ha empleado. En
e´l se pueden observar las especificaciones ma´s te´cnicas referentes a la
computacio´n empleada. La informacio´n ma´s destacable que se puede
obtener es la especificacio´n de la base, determinada con los nu´meros
cu´anticos n = 3 y l = 0, 1y2. Adema´s, en cada caso que se vaya a
estudiar se especifica la polarizacio´n, junto con la carga (NetCharge),
que en nuestro caso corresponder´ıa a q = +2,+1, 0,−1,−2. Todas estas
condiciones nos proporcionan un gran control y alcance en la precisio´n
que se desea en este estudio. Este modelo de fichero se ha utilizado en
estudios previos de agregados similares con gran exito en la prediccio´n de
los resultados. Esto hace que tengamos la seguridad de estar empleando





En este cap´ıtulo vamos a estudiar por una parte, la estructura geome´trica
de los agregados neutros, aniones, cationes, dianiones y dicationes de magne-
sio, y por otra parte, los indicadores de estabilidad y las propiedades electro´ni-
cas de los agregados. En lo que se refiere a la estructura geome´trica, se va
a representar, para cada tipo de agregado, tanto las estructuras de mı´nima
energ´ıa como las de energ´ıas muy cercanas, estudiando sus simetr´ıas y sus
caracter´ısticas principales. Adema´s, tambie´n se realizara´ un ana´lisis de la
metalicidad, representando la densidad de estados y compara´ndola con las
predicciones del modelo Jellium explicado anteriormente. Con este conjunto
de resultados se pretende obtener conclusiones sobre la estructura, compor-
tamiento y propiedades de los agregados de magnesio a pequen˜a escala.
A continuacio´n Se presentan las estructuras de mı´nima energ´ıa obtenidas
para los distintos agregados de magnesio, adema´s de los iso´meros energ´ıa muy
cercana a la del mı´nimo global (MG).
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4.1. Descripcio´n de las estructuras
4.1.1. Agregados neutros
Figura 4.1: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados neutros MgN .
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Figura 4.2: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados neutros MgN .
En la figura se muestran las distintas estructuras de mı´nimo global (MG)
de los agregados de Magnesio, donde N va desde 3 a 21, junto a algunos de
sus iso´meros cuasi-degenerados con energ´ıa ma´s baja. La diferencia de energ´ıa
de los iso´meros con su MG se muestra bajo la figura en meV, al igual que el
grupo de simetr´ıa al que pertenece.
Empezando con el Mg3, vemos que su estructura es plana, formando un
tria´ngulo equila´tero donde cada uno de los ve´rtices presenta un a´tomo. La
estructura del Mg4 cambia ya a una forma tridimensional, concretamente
un tetraedro regular. Esta estructura es la base para el crecimiento de otros
agregados. Por ejemplo, Mg5 y Mg6 esta´n formados por dos tetraedros, unidos
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por una cara en el caso del Mg5 o por una arista en Mg6. Mg7 es el resultado
de fusionar 5 tetraedros, que comparten una arista comu´n. La estructura as´ı
formada, con alta simetr´ıa D5h, es una bi-pira´mide de base pentagonal que
tambie´n se conoce como decaedro. El decaedro esta´ casi degenerado con otro
iso´mero, que consiste en un octaedro regular con un a´tomo adicional enlazado
a una arista del octaedro. Mg8 se obtiene an˜adiendo un a´tomo sobre una de
las caras del decaedro. Este tipo de estructuras con un a´tomo poco coordinado
puede presentar una estabilidad menor ya que se espera que un a´tomo menos
coordinado este´ ma´s de´bilmente ligado.
Observamos un cambio en el patro´n de crecimiento para N = 9. Mg9
es un prisma trigonal (6 a´tomos) con tres a´tomos adicionales cubriendo las
caras rectangulares (laterales) del prisma. Todas las geometr´ıas en el intervalo
N = 10− 16 esta´n basadas en esta nueva unidad. Por ejemplo Mg10 y Mg11
se obtienen cubriendo las dos caras triangulares del prisma. La estructura de
Mg15 contiene dos unidades Mg9 que comparten una cara triangular.
Hasta aqu´ı ninguno de los agregados contiene un a´tomo interno. El si-
guiente cambio estructural abrupto ocurre en Mg17 porque es el agregado
ma´s pequen˜o con un a´tomo interno claro. Mg18 y Mg19 esta´n basado en un
decaedro de 13 a´tomos, con a´tomos an˜adidos sobre sus caras laterales. Por
u´ltimol Mg20 contiene un a´tomo interno rodeado por una capa superficial
quiral, con simetr´ıa C3. Las estructuras ma´s estables del Mg21 se obtienen
an˜adiendo un a´tomo poco coordinado a la estructura de Mg20. De esta ob-
servacio´n podemos esperar que Mg21 sea menos estable que Mg20.
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Figura 4.3: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados Mg+N .
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Figura 4.4: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados Mg+N .
En este apartado vamos a estudiar la estructura de los agregados de mag-
nesio con una carga positiva, compara´ndolas con la de los agregados neutros
del mismo taman˜o. Esto servira´ para entender co´mo y en que´ medida la
ausencia de un electro´n afecta a la estructura.
Con un primer vistazo es ya posible apreciar que, como regla general,
las estructuras catio´nicas son ma´s “abiertas” que las neutras en el l´ımite
de taman˜os pequen˜os, es decir, se observan ma´s a´tomos con un nu´mero de
coordinacio´n bajo. Esto se aprecia claramente en el Mg+3 , que es una cadena
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lineal en vez de una estructura bidimensional. Otros ejemplos de estructuras
poco compactas son las que se obtienen para Mg+6 o Mg
+
7 , donde en ambos
casos encontramos un a´tomo muy poco coordinado.
En cuanto a las estructuras con nu´mero de a´tomos intermedio (N = 8−16)
se pueden apreciar claras diferencias en casi todas las estructuras respecto al
caso neutro. Por ejemplo, el prisma trigonal ya no es estable para N = 9 y
se sustituye por un decaedro con dos a´tomos adicionales. El prisma trigonal
vuelve a aparecer, pero so´lo a partir de N = 11. En general se obtienen es-
tructuras algo ma´s alargadas (y por lo tanto, menos estables) que para el caso
neutro, como por ejemplo en el Mg+12 o el Mg
+
13, confirmando lo mencionado
en el anterior pa´rrafo.
Por u´ltimo, las estructuras con N > 16 apenas difieren de lo observado
en el caso neutro. Este comportamiento, en el que las estructuras con un
menor nu´mero de a´tomos se ven mucho ma´s distorsionadas respecto al caso
neutro que las estructuras con un N mayor parece tener mucho sentido. Esto
es porque en los casos con N menor, la “carga por a´tomo” es muy superior a
los casos donde N es ma´s grande. De todos modos, la estructura de Mg+21 es
una excepcio´n a todas estas reglas, ya que es distinta a y ma´s compacta que
la de Mg21.
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Figura 4.5: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados Mg2+N .
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Figura 4.6: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados Mg2+N .
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En cuanto al estudio de las estructuras dicatio´nicas hay que tener en cuenta
que esta´n cargadas positivamente, pero con q = +2. Luego esta´n el doble de
cargadas que los cationes, y por lo tanto, el comportamiento que cabe esperar
de estas estructuras es el de los cationes, pero acrecentado.
Fijando nuestra atencio´n en las primeras figuras podemos apreciar clara-
mente estas caracter´ısticas. Mg2+7 es el caso ma´s extremo de todos, con dos
a´tomos claramente alejados del resto de la estructura formando una cadena
lineal, y por lo tanto que no se parece en nada a las estructuras sime´tricas
que aparec´ıan en el caso neutro. El iso´mero del Mg2+7 , el Mg
2+
9 o las diversas
estructuras que se dan para el Mg2+13 son otros claros ejemplos de la mayor
linealidad de este tipo de estructuras respecto al caso neutro, e incluso res-
pecto al caso catio´nico. De nuevo, conforme N aumenta, el comportamiento
va siendo ma´s cercano al caso neutro. De manera que podemos concluir que
las estructuras obedecen al comportamiento esperable, reproducen el com-
portamiento catio´nico pero de forma ma´s intensa incluso. Advirtiendo este
comportamiento especialmente en las estructuras con N bajo, y reducie´ndose
progresivamente segu´n incrementa el valor de N .
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Figura 4.7: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados Mg−N .
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Figura 4.8: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados Mg−N .
Puesto que ya se han estudiado los agregados con carga positiva, a los que
se les han extra´ıdo uno o dos electrones, ahora vamos a estudiar el compor-
tamiento de las estructuras al an˜adir electrones, y por lo tanto, al adquirir
carga negativa, comparando este nuevo comportamiento con el caso neutro y
el caso positivo.
Fija´ndonos en las 3 primeras figuras, vemos que la estructura es exacta-
mente la misma que para el caso neutro, oponie´ndose totalmente al compor-
tamiento observado para los cationes. Esto se repite para otros casos como
Mg−7 o Mg
−
9 , donde las estructuras vuelven a ser exactamente igual que las de
sus homo´logos neutros. Para el resto de formaciones con un valor intermedio
de N s´ı que se aprecian algunas diferencias respecto a los valores neutros, pe-
ro al contrario que para el caso catio´nico, no se parecia una tendencia hacia
una baja coordinacio´n. De hecho, existen bastantes casos (por ejemplo, Mg−8 )
donde la estructura del anio´n es ma´s compacta que la del agregado neutro: lo
que era un ad-a´tomo claro en Mg8 es ahora un a´tomo claramente integrado
en una nueva estructura.
Este comportamiento parece reproducirse en el resto detaman˜os incluido
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Mg−21. Para este valor de N , al contrario que en todos los casos anteriores, no
aparece ningu´n a´tomo claramente separado del resto, los a´tomos ma´s externos
en este caso tratan de aproximarse al centro lo ma´s posible, teniendo de esta
manera una organizacio´n mucho ma´s compacta que en el resto de casos.
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Figura 4.9: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados Mg2−N .
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Figura 4.10: Geometr´ıas de mı´nima energ´ıa de agregados Mg2−N .
Por u´ltimo vamos a estudiar las estructuras con dos electrones de ma´s,
resultando en una carga negativa q = −2. Al igual que para la comparacio´n
entre cationes y dicationes, en las estructuras dianio´nicas, parecer´ıa lo´gico su-
poner que encontraremos un comportamiento similar al caso anio´nico, pero
potenciado. En cualquier caso, dicha tendencia no esta´ del todo clara debi-
do a que una mayor repulsio´n coulombiana entre electrones puede volver a
favorecer estructuras menos compactas.
Como tendencia general, comparando con los casos neutros y catio´nicos,
vemos que se repite lo observado para los aniones: los a´tomos tienden a jun-
tarse ma´s los unos a los otros. Las excepciones so´lo ocurren para el taman˜o
ma´s pequen˜o estudiado en dianiones (N = 7). Cuanto menor es el agrega-
do mayor la repulsio´n coulombiana asociada a las dos cargas extra, y por
lo tanto para este taman˜o se aprecian bien ad-a´tomos, bien estructuras ma´s
fragmentadas (o alargadas) si las comparamos con Mg−7 . Por lo dema´s, algu-
nas estructuras como la del Mg2−9 son ide´nticas al caso neutro; y de nuevo,
para las estructuras ma´s grandes, esto se repite tambie´n, al menos hasta lle-
gar al caso con N = 20. En esta ocasio´n, estos a´tomos var´ıan ligeramente su
forma con respecto al caso neutro. Lo mismo ocurre con N=21.
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Para finalizar con este apartado, en e´l hemos visto que para estructuras
con N muy pequen˜as, la influencia de un exceso de carga es especialmente
acusado, dominando de esta manera los efectos electro´nicos sobre los efectos
de empaquetamiento ato´mico para las estructuras con muy pocos a´tomos. En
lo que respecta al tipo de cargas, del comportamiento general se puede con-
cluir que el cargar las estructuras positivamente lleva a los a´tomos a repelerse
entre s´ı, lo que sugiere que en esos agregados no hay suficientes electrones
como para apantallar efectivamente la repulsio´n nuclear; mientras que este
comportamiento se invierte si la carga pasa a ser q = −1, donde los a´tomos
tratan de acercarse lo ma´s posible los unos a los otros, y parece que comienza
a recuperarse de nuevo en los agregados con q = −2.
4.1.6. Comparacio´n con resultados teo´ricos previos
Para contrastar los resultados obtenidos y verificar su validez, se ha com-
parado con distintas investigaciones aportadas en la bibliograf´ıa. En cuanto
a los agregados neutros, los comparamos con los datos de Ideh Heidari [14],
Julius Jellinek [13] y J. Akola [12]. Observando los resultados obtenidos en
estos estudios anteriores con los del nuestro, se observa una gran concordan-
cia en los resultados obtenidos. Pero esto, como se ha explicado durante el
desarrollo de los resultados, ha ayudado a validar la veracidad y precisio´n de
las estructuras obtenidas.
Respecto de los agregados anionicos, la bibliograf´ıa a comparar es la de Julius
Jellinek [13] , en el cua´l se estudian las estructuras entre N=2 y N=22 a´tomos.
Por otra parte, para el resto de agregados no disponemos de bibliograf´ıa
con la que poder comparar, sin embargo la gran correlacio´n que se da en
los otros casos con los datos previos nos permite afirmar que las estructuras
obtenidas para cationes, di-cationes y di-aniones son las correctas.
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4.2. Reproduccio´n e interpretacio´n de espectros de masas
Todas las propiedades f´ısico-qu´ımicas de intere´s de un agregado meta´lico
dependen de manera sensible de su estructura ato´mica y electro´nica. Las geo-
metr´ıas de mı´nima energ´ıa son la “clave” para racionalizar las propiedades
que presentan estos sistemas a baja temperatura (a temperaturas elevadas,
el estado del sistema quedar´ıa mejor descrito por una mezcla estad´ıstica de
varios iso´meros). Como primer paso en este estudio, en el apartado anterior
se han determinado las estructuras de mı´nima energ´ıa y sus simetr´ıas. En este
trabajo nos limitaremos a utilizar esa informacio´n para estudiar la estabilidad
energe´tica y las propiedades electro´nicas de los agregados de magnesio, aun-
que tambie´n se podr´ıan estudiar propiedades o´pticas, magne´ticas, te´rmicas,
etc., entre otras.
Para comenzar, trataremos de reproducir e interpretar f´ısicamente espec-
tros de masas experimentales. En concreto, existen resultados para los catio-
nes Mg+N [11], aniones Mg
−
N [3] y dicationes Mg
2+
N [11].
Las abundancias relativas que se miden en este tipo de experimentos esta´n
relacionadas con la estabilidad de los agregados calculadas en este trabajo,
como explicaremos ma´s adelante. Esto permite una conexio´n directa entre
experimento y teor´ıa.
Para agregados neutros no existen resultados experimentales fiables con los
que comparar, por complicaciones pra´cticas que tambie´n se explicara´n a conti-
nuacio´n. De hecho, en uno de los trabajos experimentales que discutiremos[?]
los autores intentaron obtener resultados para agregados neutros, pero nues-
tros ca´lculos sugieren que dichos experimentos no lograron su objetivo, dado
que sus datos corresponden en realidad a cationes.
Este trabajo es computacional y para comparar con los resultados expe-
rimentales se procede a explicar de manera breve que´ procedimiento experi-
mental se ha llevado a cabo en los trabajos que se han tomado como referente
comparativo.
En el experimento hay tres fases:
1. Formacio´n:
Un primer paso consiste en conseguir una fuente de vapor de magne-
sio. El magnesio es un elemento de la naturaleza que suele encontrarse
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formando compuestos con otros elementos. Por lo tanto, es necesaria
una fuente que nos proporcione agregados de magnesio, sin ningu´n otro
componente. Las fuentes pueden ser de muchos tipos, pero aqu´ı nos cen-
traremos en la te´cnica de vaporizacio´n de una muestra so´lida extensa del
material puro. E´sta consiste en vaporizar con un la´ser de gran intensidad
una superficie de magnesio. De esta manera se consigue arrancar a´tomos
y obtenemos vapor de magnesio altamente saturado. Au´n no hay apenas
agregacio´n, porque la temperatura es muy elevada.
2. Condensacio´n:
Una vez que se ha conseguido arrancar a´tomos y obtener vapor de mag-
nesio a temperatura muy elevada, se procede a guiar un haz ato´mico
de este vapor hacia una ca´mara de condensacio´n en la que se encuentra
un gas muy fr´ıo (Argo´n o Helio, por ejemplo). En cualquier caso, un gas
inerte con una temperatura muy baja. Dentro de esta ca´mara el vapor de
magnesio que ten´ıamos se ira´ enfriando a causa de las colisiones no reac-
tivas con los a´tomos del gas inerte. La baja temperatura facilita (hace
ma´s frecuentes) los feno´menos de agregacio´n entre a´tomos de magnesio,
lo que conduce a la formacio´n de agregados meta´licos. En este momento,
se tienen agregados de diferentes taman˜os mezclados y en proporciones
distintas. El siguiente paso consistira´ en separar los agregados de acuer-
do con el valor de su masa (es decir, del nu´mero de a´tomos N), lo que
permitira´ estudiar las propiedades de cada taman˜o N por separado.
3. Ionizacio´n y seleccio´n con campo magne´tico :
En el u´ltimo paso, se ionizan los agregados con un la´ser situado a la salida
de la ca´mara de condensacio´n. De esa manera se generan agregados car-
gados positivamente, que pueden ser desviados por un campo magne´tico.
Agregados con diferente masa seguira´n trayectorias distintas en el cam-
po, de modo que moviendo una rejilla recolectora se selecciona el taman˜o
deseado. Variando la intensidad y/o la frecuencia del la´ser se pueden ge-
nerar dicationes. Para generar aniones simplemente se sustituye el la´ser
por un “ban˜o de electrones” a la salida de la ca´mara de condensacio´n. En
definitiva, la espectrometr´ıa de masas es una te´cnica que determina la
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distribucio´n de las mole´culas de una sustancia en funcio´n de su masa, es
decir, de su taman˜o. Pero es necesario que las part´ıculas este´n cargadas
para que puedan ser guiadas de manera eficiente por el campo magne´tico.
Finalmente, enfatizamos que en este tipo de experimentos se trabaja con
agregados o mole´culas en fase gaseosa, y la baja densidad del gas permi-
te la extraccio´n de propiedades correspondientes a una mole´cula aislada.
Cada uno de los agregados, considerado como un sistema independiente,
esta´ “en fase so´lida” (es decir, con una geometr´ıa bien definida) a tem-
peratura suficientemente baja.
Las abundancias de los distintos taman˜os N son proporcionales a la in-
tensidad de la sen˜al proporcionada por un detector tras la rejilla recolec-
tora, lo que permite determinar las abundancias relativas como funcio´n
de N . Y dichas abundancias esta´n relacionadas con la estabilidad de los
agregados. En efecto, en el proceso de formacio´n los agregados no so´lo
se enfr´ıan por colisiones con el gas inerte, sino tambie´n por procesos
de evaporacio´n. Por ejemplo, veremos que es ma´s abundante el agrega-
do Mg+20 que el Mg
+
21, porque cuesta ma´s energ´ıa disociar un a´tomo del
Mg+20 que del Mg
+
21; en general, cuanto ma´s baja sea la energ´ıa de evapo-
racio´n de Mg+N+1 y ma´s alta la de Mg
+
N , ma´s abundante sera´ el taman˜o
N en el experimento. En otras palabras, la abundancia de un taman˜o
N viene determinada en primera aproximacio´n por un balance entre los
ritmos de disociacio´n de los agregados con N y (N + 1) a´tomos. Si el
taman˜o N se puebla (por disociacio´n desde el (N + 1)) ma´s ra´pido de
lo que evapora hacia el taman˜o (N − 1), su abundancia sera´ muy alta.
Estos taman˜os donde las abundancias son ma´s altas correspondera´n a
los taman˜os ma´s estables, asociados a los nu´meros ma´gicos. La diferen-
cia segunda de energ´ıas definida en apartados posteriores da cuenta de
esto. Al fin y al cabo, dicho indicador es la expresio´n matema´tica de este
balance de poblaciones.
Los agregados neutros no se pueden desviar eficientemente con un campo
magne´tico, dado que no poseen carga. De todos modos, en la ca´mara de
condensacio´n los agregados se forman en estado neutro, con lo que a la
salida de dicha ca´mara se han establecido las poblaciones de equilibrio
correspondientes a agregados neutros. Tras la necesaria ionizacio´n, que
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irremediablemente vuelve a calentar el agregado (la frecuencia del la´ser
debe escogerse bastante por encima del umbral de ionizacio´n para que
el proceso sea eficiente), el agregado comienza a describir su trayectoria
hacia el detector, bajo la accio´n del campo magne´tico. Si el tiempo de
vuelo fuese muy corto, y/o el recalentamiento producido por el la´ser no
fuese muy importante, no habr´ıa eventos de disociacio´n posteriores a la
ionizacio´n, y las abundancias relativas medidas por el detector correspon-
der´ıan aun a agregados neutros. Si, por el contrario, durante el tiempo de
vuelo hacia el detector los agregados pueden disociar de manera eficien-
te, las abundancias medidas correspondera´n a agregados cargados. Con
las dimensiones t´ıpicas de estos aparatos, intensidades t´ıpicas de campo
magne´tico, y las frecuencias la´ser escogidas para tener una sen˜al medible,
normalmente la segunda opcio´n domina, y es imposible determinar las
abundancias de agregados neutros.
Indicadores de estabilidad
En el ana´lisis de estabilidad de los agregados neutros trabajaremos con
tres indicadores: la energ´ıa cohesiva, la energ´ıa de evaporacio´n y la diferencia
segunda en energ´ıas.
La energ´ıa cohesiva es la energ´ıa de enlace por a´tomo, que para agregados




donde E1 es la energ´ıa de un a´tomo de magnesio y EN es la energ´ıa del
agregado de N a´tomos en su configuracio´n ma´s estable. La energ´ıa cohesi-
va representa la estabilidad del agregado frente a la disociacio´n total de su
estructura. Cuantifica por tanto la estabilidad global del agregado: cuanto
ma´s alta sea esta energ´ıa, ma´s estable es el agregado porque se requiere ma´s
energ´ıa para disociarlo totalmente.
Para agregados cargados la definicio´n cambia ligeramente dado que debe
conservarse la cantidad total de carga durante el proceso de disociacio´n. Por
ejemplo, el agregado Mg+N se disociara´ en N−1 a´tomos neutros ma´s un catio´n
Mg+. La correspondiente expresio´n es:
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E+cohesiva =
−E+N + (N − 1)E1 + E+1
N
(4.1)
Los aniones siguen una definicio´n similar, cambiando la carga positiva por
una negativa:
E−cohesiva =
−E−N + (N − 1)E1 + E−1
N
(4.2)
Finalmente, para dicationes y dianiones asumimos que el agregado disocia
en (N − 2) a´tomos neutros y dos iones en el ca´lculo de la energ´ıa cohesiva.
Energ´ıa de disociacio´n o de evaporacio´n
La energ´ıa de evaporacio´n se define como la energ´ıa necesaria para arrancar
un a´tomo del agregado:
Eevap(N) = (E1 + EN−1)− EN ,
donde E1 es la energ´ıa del agregado de un solo a´tomo de magnesio, EN y EN−1
son la energ´ıa mı´nima de los agregados de N y N−1 a´tomos, respectivamente.
Es e´sta una medida ma´s “local” de la estabilidad, en el sentido de que compara
la estabilidad de dos agregados de taman˜os consecutivos.
Diferencia segunda de energ´ıa 42(N)
Al igual que la energ´ıa de evaporacio´n, la diferencia segunda de energ´ıa es
una medida de la estabilidad local. Se define como:
42(N) = EN+1 + EN−1 − 2EN = Eevap(N)− Eevap(N + 1).
Esta cantidad compara la estabilidad del agregado de N a´tomos, EN , con
la de sus dos taman˜os vecinos EN+1 y EN−1. Alternativamente, compara
las energ´ıas de evaporacio´n de dos taman˜os consecutivos, y es por tanto la
magnitud ma´s adecuada de las tres para una comparacio´n directa con las
abundancias relativas determinadas en espectros de masas.
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4.2.1. Comparacio´n y ana´lisis de espectros de masas para cationes
Se analizara´n en primer lugar las estabilidades de los cationes Mg+n , y se
comparara´n con los resultados obtenidos en investigaciones experimentales
[11].
Comenzamos con la representacio´n de la energ´ıa cohesiva:
Figura 4.11: Energ´ıa cohesiva para cationes Mg+N
Para los agregados Mg+N la tendencia general de la energ´ıa cohesiva es
mono´tona creciente. Recordamos que una menor energ´ıa cohesiva correspon-
de a menor estabilidad. Entonces, en los agregados cargados se observa que
segu´n aumentamos el nu´mero de a´tomos el sistema se vuelve ma´s estable.
Comparando estos primeros resultados, en los experimentos se encontro´ que
los agregados con N = 10 y 20 eran los ma´s estables. Si nos fijamos con ma´s
detalle en la figura, se observa un cambio de pendiente acusado precisamente
en N = 10 y otro menos pronunciado en N = 20. Estudiando los siguientes
indicadores de estabilidad conseguiremos una interpretacio´n ma´s clara y de-
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tallada.
Comenzamos representando la energ´ıa de evaporacio´n :
Figura 4.12: Energ´ıa de evaporacio´n para cationes Mg+N
La energ´ıa de disociacio´n o evaporacio´n ilustra con mayor claridad las esta-
bilidades locales. Se observan ma´ximos pronunciados paraN =3,5,10,15,17,20
a´tomos, asociados con una mayor estabilidad de dichos agregados frente al
canal de disociacio´n de un a´tomo neutro.
Adema´s se observa que aquellos agregados con un a´tomo ma´s muestran un
descenso abrupto en su energ´ıa de evaporacio´n. A continuacio´n comprobare-
mos si estos valores producen ma´ximos en la segunda diferencia de energ´ıa
para los mismos taman˜os.
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Figura 4.13: Diferencia segunda de energ´ıa para cationes Mg+N
En la diferencia segunda de energ´ıas, los ma´ximos locales indican que los
correspondientes agregados deber´ıan ser ma´s abundantes. En nuestro caso,
encontramos una gran estabilidad para agregados con N =3,5,10,15,17,20,
siendo los ma´s estables el 10 y 20. En el espectro de masas experimental
[11] se obtienen ma´ximos de abundancia claros para N = 3, 5, 10, 15, 20, en
perfecto acuerdo con nuestros resultados.
El taman˜o N = 17 tambie´n es muy abundante en el experimento, pero
el agregado Mg+18 es ligeramente ma´s abundante que Mg
+
17. El acuerdo entre
experimento y teor´ıa es por lo tanto casi completo, pero no del todo.
Es posible que no se haya encontrado la estructura ma´s estable de Mg+18
en nuestra bu´squeda, o bien que sea necesario utilizar otro funcional de inter-
cambio y correlacio´n ma´s preciso para poder explicar la pequen˜a discrepancia.
Este problema queda de momento abierto y deber´ıa ser abordado en futuros
estudios ma´s completos que el presentado en este trabajo de fin de grado.
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4.2.2. Comparacio´n y ana´lisis de espectros de masas para agregados neutros
En realidad, el trabajo experimental que acabamos de mencionar [11] pre-
tendio´ analizar las estabilidades de agregados neutros. Para ello, se utiliza-
ron gotas de helio ultrafr´ıas y de varios miles de a´tomos para atrapar a los
agregados formados en estado neutro. La idea de este me´todo es que el reca-
lentamiento del agregado producido por la ionizacio´n la´ser necesaria para la
discriminacio´n de masas podr´ıa ser liberado evaporando los a´tomos de helio
que forman la gota, manteniendo de ese modo fr´ıo el agregado catio´nico de
magnesio. Los autores de ese estudio admiten que los agregados que se reci-
ben en el detector ya no contienen helio (el helio tambie´n pesa, y el espectro
de masas puede distinguir agregados de magnesio puros de los que aun tienen
algo de helio), es decir, que el sobrecalentamiento producido por el la´ser es
suficiente al menos para evaporar toda la gota de helio, pero no tienen ma-
nera de determinar la energ´ıa interna del agregado de magnesio cargado, es
decir, no esta´n seguros de si esta´n consiguiendo determinar las estabilidades
de agregados neutros o catio´nicos. En parte por eso nuestro estudio es tan
interesante. La seccio´n anterior demuestra que las estabilidades teo´ricas de
Mg+N explican ya muy bien los resultados experimentales, lo que sugiere que
en realidad esta´n midiendo la estabilidad de cationes.
En esta seccio´n analizaremos las estabilidades de los agregados neutros, y
mostraremos que no se parecen nada a los resultados experimentales, lo que
sugiere que es casi seguro que no se logro´ medir las estabilidades de agregados
neutros.
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Figura 4.14: Energ´ıa cohesiva para agregados neutros MgN
En la energ´ıa cohesiva tenemos una tendencia general creciente, esto im-
plica que para los neutros se consiguen agregados ma´s estables segu´n vamos
an˜adiendo a´tomos. Los u´nicos que parecen especialmente estables en esta
figura son N = 10, 20, aunque N = 15 tambie´n muestra una curvatura apre-
ciable; seguimos estudiando los otros indicadores para verlo ma´s en detalle.
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Figura 4.15: Energ´ıa de evaporacio´n o disociacio´n de agregados neutros MgN
Figura 4.16: Diferencia segunda de energ´ıa para agregados neutros MgN
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En la energ´ıa de evaporacio´n tenemos resultados ma´s detallados que en
la energ´ıa cohesiva. Detectamos taman˜os especialmente estables para N =
7, 9− 10, 13, 15, 17, 20.
En la diferencia segunda en energ´ıas vemos que los agregados ma´s estables
corresponden a N = 4, 7, 10, 13, 15, 17, 20, coincidiendo la mayor´ıa con los
resultados de la energ´ıa de evaporacio´n. El agregado Mg9, aun mostrando una
energ´ıa de evaporacio´n ligeramente ma´s grande que Mg10, tiene un valor de ∆2
relativamente pequen˜o porque es mucho ma´s dif´ıcil aumentar su poblacio´n
por evaporaciones de Mg10 que aumentar la poblacio´n de e´ste u´ltimo por
evaporaciones de Mg11, que es mucho menos estable. Por ello, cuanto ma´s dure
el tiempo de vuelo en el experimento, ma´s abundante sera´ Mg10 comparado
con Mg9.
En los resultados experimentales no se detecta ninguna abundancia re-
levante para N = 4, 7 o 13, por lo que concluimos que son los agregados
cargados positivamente los que mejor explican el experimento.
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4.2.3. Comparacio´n y ana´lisis de espectros de masas para aniones
Los espectros de masas publicados para aniones Mg−N [3] encuentran que
los taman˜os N = 4, 9, 10, 15 y 19 son especialmente abundantes.
En primer lugar, se representa la energ´ıa cohesiva de los aniones:
Figura 4.17: Energ´ıa cohesiva para aniones Mg−N
Sobre la usual tendencia mono´tona creciente, observamos cambios de pen-
diente en los taman˜os N = 9 − 10, 15 y 19. Como de costumbre, en este
indicador no se llegan a observar con suficiente claridad todos los taman˜os
ma´s estables, y es mejor considerar los indicadores locales.
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Figura 4.19: Diferencia segunda de energ´ıa para aniones Mg−N
Figura 4.18: Energ´ıa evaporacio´n para aniones Mg−N
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Los agregados anio´nicos de los que es ma´s dif´ıcil arrancar un a´tomo son los
de taman˜o N = 9, 15, 17, 19. Tres de ellos (N = 9, 15, 19) son especialmente
abundantes en el experimento. Como siempre, pasaremos ahora a discutir la
segunda diferencia de energ´ıas que proporcionara´ informacio´n ma´s detellada.
Valores altos y positivos de ∆2 ocurren para N = 4, 9 − 10, 15, 17, 19. De
nuevo todos ellos excepto N = 17 coinciden con las medidas experimentales.
Al igual que en el caso de los cationes, la abundancia del agregado Mg−17 es
bastante alta pero comparable a la del agregado Mg−18. En definitiva, parece
claro que tenemos algu´n problema en los ca´lculos para el taman˜o N = 18, ya
que los ca´lculos subestiman sistema´ticamente la estabilidad de dicho agrega-
do, tanto para cationes como para aniones. Aparte de ese posible error que
debera´ estudiarse en el futuro, el acuerdo con el experimento es perfecto.
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4.2.4. Comparacio´n y ana´lisis de espectros de masas para dicationes y dianiones
Los agregados doblemente cargados son objetos con un intere´s adicional.
Muchos de estos sistemas finitos no son capaces de almacenar cargas altas
en un volumen tan pequen˜o, y son inestables frento al proceso denominado
como explosio´n coulombiana. En un proceso de este tipo, por ejemplo, un
agregado con carga total +2 se rompe esponta´neamente en dos fragmentos,
cada uno con carga +1, reduciendo as´ı la repulsio´n de Coulomb en el proceso.
En espectros de masas sobre agregados doblemente cargados, t´ıpicamente se
observa un taman˜o cr´ıtico mı´nimo (denominado taman˜o de aparicio´n) por
debajo del cual las poblaciones son nulas. Por encima de dicho taman˜o cr´ıtico
se pueden obtener espectros de masas usuales, observar nu´meros ma´gicos, etc.
Aunque estudiaremos tanto dicationes como dianiones, hemos encontrado
resultados experimentales so´lo para dicationes [11]. Estos experimentos reve-
lan que los agregados Mg2+N con N = 11, 16, 18 y 21 a´tomos son especialmente
abundantes. Adema´s, dentro de la ventana temporal de los experimentos, el
dicatio´n ma´s pequen˜o detectado fue Mg2+5 . Trataremos a continuacio´n de
reproducir los nu´meros ma´gicos experimentales. Los ca´lculos los hemos co-
menzado en N = 7 por lo que no podemos determinar si N = 5 es el taman˜o
de aparicio´n.
En el ana´lisis teo´rico de los agregados doblemente cargados, un primer paso
importante es identificar el canal de disociacio´n ma´s probable. Por ejemplo,
para un dicatio´n Mg2+N consideraremos los dos canales de disociacio´n que pue-
den considerarse como preferentes, teniendo en cuenta que se debe conservar
la carga total en el proceso:
Mg2+N −→ Mg2+N−1+Mg (Proceso A)
Mg2+N −→ Mg+N−1+Mg+ (Proceso B)
En el primer proceso el dicatio´n evapora un a´tomo neutro, mientras que
en el segundo evapora un catio´n Mg+. No´tese que para agregados con carga
+1 no consideramos la competicio´n entre estos dos procesos, ya que el po-
tencial de ionizacio´n del a´tomo de magnesio es mucho ma´s grande que el de
agregados de magnesio (de hecho, como veremos en la seccio´n de propiedades
electro´nicas, el potencial de ionizacio´n tiende a decrecer con el nu´mero de
a´tomos para un agregado meta´lico). En otras palabras, para esos agregados
estaba claro de antemano que la carga positiva se quedar´ıa preferentemente
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energ´ıas Mg2+















Cuadro 4.1: Energ´ıas de disociacio´n de dicationes Mg2+N asociadas con los procesos A y B
en el agregado y no en el a´tomo evaporado. Pero en dicationes el descenso en
repulsio´n coulombiana puede compensar la energ´ıa necesaria para crear un
catio´n Mg+, y ya no esta´ tan claro que´ canal de disociacio´n se preferira´.
Para el ca´lculo de las energ´ıas de disociacio´n correspondientes, necesitamos
las energ´ıas de Mg2+N , Mg
+
N−1 y Mg
+. Todas estas energ´ıas ya esta´n calculadas,
con lo cual, para determinar cua´l de los dos caminos es el que tomar´ıa nuestro
agregado realizaremos un simple ca´lculo comparando la energ´ıa final e inicial
de los dos procesos, comprobando as´ı cua´l de los dos se dar´ıa. Se representan
dichas diferencias de energ´ıas en la siguiente tabla:
Observando la tabla de datos superior, se puede apreciar que las energ´ıas
del proceso B son siempre ma´s bajas, con lo que se seguira´ el segundo proceso
en la disociacio´n de los agregados cargados Mg2+N .
Esta conclusio´n teo´rica tiene un impacto inmediato sobre la forma en que
deben interpretarse los experimentos para dicationes. En el experimento [11],
los dicationes se generaron usando un proceso de ionizacio´n ma´s agresivo a la
salida de la ca´mara de condensacio´n (se consiguio´ con ionizacio´n por impacto
electro´nico y tambie´n con un pulso intenso la´ser cuya duracio´n es del orden
de un femtosegundo). Cada uno de esos procesos puede en principio tener una
seccio´n eficaz distinta y por lo tanto puede afectar a las abundancias finales,
pero en ese trabajo se menciona que las abundancias observadas son muy
similares con los dos procesos de ionizacio´n. En cualquier caso, si durante el
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tiempo de vuelo hacia el detector todos los agregados Mg2+N evaporaran un
catio´n Mg+, no se detectar´ıa dicatio´n alguno. Siendo e´ste el canal de evapora-
cio´n ma´s probable, casi todos los eventos de evaporacio´n tienden a disminuir
la poblacio´n de los dicationes. En otras palabras, los dicationes que se ob-
servan en el experimento deben ser aque´llos que han “sobrevivido” a eventos
de evaporacio´n, es decir, cuyo tiempo de vida es ma´s largo que la ventana
temporal del experimento, y que su abundancia sea apreciable implica que
los eventos de evaporacio´n no son muy frecuentes. Bajo estas condiciones,
no es de esperar ya que las abundancias observadas sean consecuencia de un
balance en ritmos de evaporacio´n. Ma´s bien, los dicationes ma´s abundantes
deben ser simplemente aque´llos agregados con una seccio´n eficaz mayor para
el proceso de ionizacio´n, que se formara´n de manera preferente, posiblemente
debido a su mayor estabilidad global.





E(Mg2+N )− (N − 2)E(Mg)− 2E(Mg+)
N
Energ´ıa de evaporacio´n o disociacio´n:
Eevap(Mg
2+




Diferencia segunda en energ´ıas:
∆2(Mg
2+





No´tese que para agregados doblemente cargados el indicador ∆2 as´ı defi-
nido ya no es igual a las diferencias de energ´ıas de evaporacio´n as´ı definidas.
En efecto, mientras que e´stas u´ltimas involucran a agregados con carga +1,
∆2 esta´ enteramente definida con energ´ıas de agregados de carga +2.
Hemos decidido no mostrar ya la energ´ıa cohesiva porque e´sta no ofrece
informacio´n suficientemente detallada. Los otros dos indicadores de dibujan
en las siguientes gra´ficas:
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Figura 4.20: Energ´ıa de evaporacio´n de dicationes Mg+2N
Figura 4.21: Diferencia segunda en energ´ıas para dicationes Mg+2N
Como era de esperar a tenor de la discusio´n anterior, las energ´ıas de eva-
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poracio´n de un catio´n Mg+ no explican bien las abundancias experimentales.
Cierto es que se aprecian ma´ximos locales para N = 18 y 21 (siendo estrictos,
al no haber calculado expl´ıcitamente Mg2+22 , no estamos seguros del todo de
un ma´ximo local en N = 21. Ese ca´lculo es otra de las cosas que debe com-
pletarse en estudios futuros). Pero no se aprecia nada en N = 11 o N = 16,
y parece que N = 17 es casi tan estable como N = 18.
Sin embargo, cuando observamos la gra´fica de ∆2, inmediatamente aprecia-
mos valores grandes y positivos para N = 11, 16 y 18, en perfecto acuerdo con
el experimento. Adema´s reproducimos mı´nimos muy acusados en las abun-
dancias de los taman˜os N = 15, 17, 19 y 20, y un ligero ma´ximo en N = 8 que
tambie´n aparece en el experimento. De nuevo, al no haber calculado Mg2+22 no
tenemos Traduccio´n el valor de ∆2 para N = 21, pero el excelente acuerdo
alcanzado nos hace prever que obtendr´ıamos tambie´n un ma´ximo acusado en
N = 21. Que so´lo la gra´fica de ∆2 este´ en buen acuerdo con el experimento
sugiere que la interpretacio´n teo´rica de las abundancias experimentales dada
ma´s arriba es la correcta.
De modo similar a los dicationes, para los dianiones Mg2−N se presentan los
procesos de decaimiento ma´s probables:
Mg2−N −→ Mg2−N−1+Mg (Proceso A)
Mg2−N −→ Mg−N−1+Mg− (Proceso B)
Mg2−N −→ Mg−N + e− (Proceso C)
Vemos que para dianiones hay un camino adicional muy probable, que con-
siste en la ionizacio´n del agregado, es decir, la “evaporacio´n” de un electro´n.
La energ´ıa umbral asociada con ese proceso ocurre cuando el electro´n queda
sin energ´ıa cine´tica adicional, y es igual a la afinidad electro´nica del anio´n
Mg−N .
Con el mismo razonamiento del caso anterior, se procede a observar cua´l
de los tres procesos es el que debemos tomar como adecuado comparando sus
energ´ıas de disociacio´n:
En el caso de los agregados de carga -2, el tercer proceso es tan favorable
que es exote´rmico para todos los taman˜os estudiados, es decir, los di-aniones
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Energ´ıas Mg2−N
N Proceso A Proceso B Proceso C
8 4,36 0,46 -1,62
9 4,29 0,43 -1.49
10 4,76 0,68 -1,48
11 4,86 0,73 -1,27
12 4,29 0,82 -1,17
13 4,25 0,84 -1,15
14 4,37 0,94 -1
15 4,39 0,98 -0,92
16 4,80 1,14 -0,76
17 4,59 1,27 -0,90
18 4,94 1,29 -0,64
19 4,56 1,21 -0,46
20 4,66 1,18 -0,65
21 4,75 1,23 -0,57
sufren esponta´neamente un proceso de auto-ionizacio´n y por lo tanto ninguno
es estable. Aunque no hemos encontrado experimentos sobre di-aniones, nues-
tros ca´lculos sugieren que el taman˜o mı´nimo para la aparicio´n de di-aniones
estables es mayor que 21, el ma´ximo taman˜o aqu´ı estudiado. Extrapolando
de manera algo burda la evolucio´n de las afinidades electro´nicas, podemos
proporcionar un taman˜o de aparicio´n aproximado de N ≈ 26. Este es un re-
sultado crucial en el ana´lisis de los di-aniones, N ≈ 26 es el taman˜o mı´nimo
donde se espera encontrar estructuras estables. Puesto que en este estudio
solo se ha llegado a estudiar hasta el agregado N = 21, habr´ıa que concluir
esta hipo´tesis en investigaciones posteriores.
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4.2.5. Estabilidad y propiedades electro´nicas de los agregados
Las abundancias relativas de los agregados pueden ser causa de dos fac-
tores. Por una parte, por los efectos de cierre de capas geome´tricas: los
nu´meros ma´gicos se explicar´ıan por estructuras muy compactas y “perfec-
tas” (sin vacantes o a´tomos poco coordinados en su superficie), que ser´ıan
favorables a la energ´ıa. Por otra parte, por los efectos de cierre de capas
electro´nicas, que suelen dominar en agregados de taman˜o pequen˜o y con elec-
trones de valencia deslocalizados. Precisamente son e´stos u´ltimos los u´nicos
efectos visibles en el modelo Jellium, donde por ejemplo el modelo esfe´rico
predice nu´meros ma´gicos cuando el nu´mero de electrones del agregado es
Ne = 2, 8, 18, 20, 34, 40, . . ..
No es siempre sencillo interpretar si la estabilidad viene dominada por las
propiedades geome´tricas o las electro´nicas. Generalmente, es una combina-
cio´n de ambas, y so´lo en algunos casos uno de los dos factores dominara´
claramente en la estabilidad. En esta seccio´n, seguiremos analizando otros
indicadores de estabilidad, pero esta vez correspondientes a las estabilidades
electro´nicas. De esta manera, se vera´ en que´ casos correlaciona la estabilidad
electro´nica con la estabilidad energe´tica total.
En este trabajo, consideraremos tres indicadores de estabilidad electro´ni-
ca: el potencial de ionizacio´n, la afinidad electro´nica y el GAP.
Potencial de ionizacio´n
El potencial de ionizacio´n es la energ´ıa que cuesta arrancar un electro´n del
sistema. Para un agregado neutro, se define como:
PI(N) = E+N − EN ,
donde EN es la mı´nima energ´ıa del agregado neutro y E
+
N la correspondiente
mı´nima energ´ıa del agregado catio´nico. Como vimos, en general el agregado
no tiene la misma geometr´ıa de equilibrio en estado neutro y cargado, y por lo
tanto esta definicio´n nos proporciona un potencial de ionizacio´n adiaba´tico.
Un potencial de ionizacio´n elevado implica que el agregado tiene una es-
tructura electro´nica muy estable. Esto suele ocurrir, en particular, cuando el
nu´mero de electrones es el exacto para completar una capa electro´nica.
A continuacio´n se presenta el potencial de ionizacio´n de los agregados
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neutros:
Figura 4.22: Potencial de ionizacio´n de agregados MgN
En la curva del potencial de ionizacio´n se aprecia una tendencia general de-
creciente segu´n aumentamos el taman˜o; superpuesto a esa tendencia general,
se observan ma´ximos locales para los taman˜os N = 7, 9, 13, 15, 17y20, que se
corresponden con un nu´mero de electrones de valencia Ne = 14, 18, 26, 30, 34
y 40. Tres de los cuales (Ne = 18, 34, 40) coinciden con cierres de capas
electro´nicos en el modelo Jellium esfe´rico. Los otros (Ne = 14, 26, 30) coin-
ciden con cierres secundarios (de subcapas electro´nicas) en modelos jellium
esferoidales. Todos estos taman˜os muestran una gran estabilidad, bien en la
energ´ıa de evaporacio´n, bien en el indicador ∆2. Teniendo esto en cuenta
podemos concluir que las estabilidades discutidas en la seccio´n anterior para
agregados neutros tienen un origen principalmente electro´nico, y concuerdan
con la alta estabilidad esperada para estos taman˜os en el modelo Jellium.
Es interesante resaltar que existe un descenso ma´s acusado del potencial
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de ionizacio´n justo despue´s de N = 9. En el rango de taman˜os N = 9− 12 el
agregado Mg9 es el ma´s estable electro´nicamente, pero Mg10 ser´ıa de todos
modos ma´s abundante debido a la gran inestabilidad de Mg11 y Mg12, que
parece ser debida tambie´n a efectos electro´nicos a tenor de los resultados de
la figura 22.
Afinidad electro´nica
La afinidad electro´nica es la energ´ıa que gana el sistema cuando se le an˜ade
un electro´n. Para un agregado neutro se define como:
AE(N) = EN − E−N (4.3)
donde E−N corresponde a la energ´ıa del agregado anio´nico. De nuevo, utili-
zamos las energ´ıas de mı´nima energ´ıa en el ca´lculo, con lo que la afinidad
electro´nica es tambie´n una magnitud adiaba´tica. Por supuesto, una afinidad
negativa implicar´ıa que cuesta energ´ıa an˜adir un electro´n al agregado.
Al contrario que el potencial de ionizacio´n, la afinidad electro´nica no es
una medida directa de estabilidad electro´nica. Sin embargo puede ser tam-
bie´n reveladora de la estructura de capas electro´nica de un agregado. Por
ejemplo, se espera observar una afinidad electro´nica alta en agregados a los
que les falta un electro´n para llenar capa. En un agregado con capas com-
pletas, normalmente existe un gap grande entre el u´ltimo orbital ocupado
y el primero desocupado y, si eso ocurre, se vera´ un mı´nimo acusado en la
afinidad electro´nica en los cierres de capas. Pero no´tese que nada proh´ıbe en
principio que un agregado sea muy estable electro´nicamente (PI alto) y tenga
tambie´n una afinidad electro´nica alta (eso puede ocurrir si el primer orbital
desocupado tiene tambie´n una energ´ıa muy estable).
A continuacio´n se presenta la afinidad electro´nica de los agregados neutros:
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Figura 4.23: Afinidad Electro´nica de agregados MgN
Analizando la figura superior, observamos una tendencia general creciente,
al contrario que en el potencial de ionizacio´n. Esto implica que la estabiliza-
cio´n energe´tica al an˜adir un electro´n es mayor en estructuras con N mayor.
Superpuesto a esa tendencia general, observamos descensos acusados para
N = 10 y 20, justamente los dos cierres de capas principales. Esos agregados,
con 20 y 40 electrones respectivamente, deben tener pues un gap grande en
acuerdo con el modelo jellium. Es interesante que Mg11, con dos electrones
por encima del cierre de capas, tenga una afinidad electro´nica aun menor
que Mg10, lo que indica que no quiere electrones adicionales y posiblemen-
te correlaciona con el brusco descenso en estabilidad electro´nica en el rango
N = 10− 12 observado en el potencial de ionizacio´n.
Para taman˜os pro´ximos a cerrar capa observamos ma´ximos en la afinidad
electro´nica, por ejemplo para N = 9 y N = 18− 19. Mg9 es pues un ejemplo
de sistema con un potencial de ionizacio´n alto (por el cierre de capas para
Ne = 18 electrones) y al mismo tiempo una afinidad electro´nica alta (por la
proximidad del siguiente cierre de capas en Ne = 20 electrones).
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GAP
El denominado GAP fundamental se corresponde con la energ´ıa de exci-
tacio´n ma´s baja del sistema, y se calcula restando la afinidad electro´nica del
potencial de ionizacio´n:
GAP (N) = PI(N)− AE(N) (4.4)
En general, cuanto mayor es el GAP menos reactivo sera´ el agregado, porque
ma´s le costara´ tanto ceder como admitir electrones; en cambio, cuanto menor
sea el GAP tendra´ ma´s facilidad para reaccionar. Cuando existe un cierre
acusado en la estructura de capas electro´nica, se espera observar un ma´ximo
en el valor del GAP, al igual que ocurre con los a´tomos inertes de la u´ltima
columna de la tabla perio´dica. Seguidamente presentamos la energ´ıa de GAP
fundamental en funcio´n del nu´mero de a´tomos en el agregado:
Figura 4.24: Gap fundamental de agregados MgN
El GAP fundamental disminuye segu´n aumentamos el nu´mero de a´tomos
en el agregado, por ello observamos una tendencia decreciente en la figu-
ra superior. Sin embargo, los agregados con N = 7, 10, 13, 15, 17 y 20 son
estructuras especialmente estables comparando con su taman˜os vecinos. Re-
calcamos que N = 10 y N = 20 corresponden al nu´mero de electrones de
valencia necesarios para completar una capa electro´nica, y estos resultados
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confirman su gran estabilidad. No´tese tambie´n que Mg9 no muestra un gap
muy acusado debido a su valor muy elevado de la afinidad electro´nica, con
lo que la gra´fica del gap correlaciona casi perfectamente con las estabilidades
observadas en el indicador ∆2.
La tendencia decreciente del gap va de la mano con una creciente metali-
cidad en el agregado (en el l´ımite meta´lico el gap se cerrar´ıa por completo).
Vemos que los cierres de capas son taman˜os donde el gap vuelve a re-abrirse
debido a la estructura de capas electro´nicas esfe´ricas, y justo despue´s de los
gaps se produce un cierre ma´s acusado del gap.
GAP HOMO-LUMO
Se denomina HOMO (por “Highest Occupied Molecular Orbital”) al u´lti-
mo nivel ocupado y LUMO (por “Lowest Unoccupied Molecular Orbital”)
al primer nivel desocupado. Restando ambos niveles energe´ticos se obtiene
el denominado GAP HOMO-LUMO. Al contrario que el gap definido en la
seccio´n anterior, que era una magnitud adiaba´tica, el GAP HOMO-LUMO
se corresponde con un proceso vertical, en el que la geometr´ıa del agregado
no cambia despue´s de transferirse un electro´n de un orbital a otro. Es pues
un indicador puramente electro´nico, mientras que los anteriores inclu´ıan aun
efectos de relajacio´n geome´trica.
Los agregados con un nu´mero de electrones tal que la u´ltima capa ocupada
este´ completa, tendra´n generalmente un GAP HOMO-LUMO grande.
Veamos los resultados obtenidos:
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Figura 4.25: Gap HOMO-LUMO de agregados MgN
La tendencia general decreciente es la misma en el GAP HOMO-LUMO
y en el GAP fundamental. Muchos de los ma´ximos valores observados en los
dos gaps tambie´n correlacionan, pero existen algunas diferencias relevantes.
Por ejemplo, el gap puramente electro´nico es algo mayor en Mg11 que en
Mg10. Es e´ste un resultado extran˜o pues el cierre de capas ocurre para 20
electrones y no 22. Adema´s observamos un ma´ximo local para N = 16 en vez
de N = 15, lo que demuestra que la mayor estabilidad energe´tica de Mg15
no es un efecto puramente electro´nico, sino que influyen tambie´n efectos de
empaquetamiento ato´mico.
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4.2.6. Conclusio´n del ana´lisis electro´nico
Para concluir con el ana´lisis electro´nico, aunque el modelo Jellium explica
en gran parte los nu´meros ma´gicos obtenidos en los espectros de masas, los
agregados de magnesio no satisfacen todas las predicciones de dicho modelo.
Es cierto que gran parte de la estabilidad analizadas son de origen electro´nico,
pero au´n se debe de analizar en ma´s detalle la evolucio´n de la metalicidad
y la validez del modelo Jellium. La siguiente seccio´n abordara´ este estudio
analizando el espectro de autovalores con la secuencia de llenado Jellium.
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Ana´lisis de la metalicidad
En esta seccio´n se realizara´ un estudio sobre la evolucion de la metalicidad
en agregados de Magnesio; para ello, se analizara´n las densidades de estados
electro´nicos, comparando dichos resultados con los esperados en el modelo
Jellium explicado en apartados anteriores. Solamente se estudian los agrega-
dos neutros para discutir si el modelo es coherente con nuestros resultados.
Se podr´ıa realizar el mismo procedimiento para agregados cargados pero no
se ha considerado necesario.
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5.1. Ana´lisis de la densidad de estados electro´nicos
Este estudio se basa en los espectros de autovalores electro´nicos obtenidos
en el ca´lculo computacional (el co´digo SIESTA escribe dichos autovalores
en un fichero con extensio´n .EIG). El co´digo incluye tambie´n una utilidad
externa, el programa DOS (por “Density Of States”), que lee el archivo .EIG
y escribe en un fichero la correspondiente densidad de estados. Esencialmente,
lo u´nico que hace este co´digo externo es centrar una gausiana, de anchura
elegida por el usuario (en nuestro caso, 0.04 eV), alrededor de cada uno de los
autovalores para as´ı ensanchar las l´ıneas y obtener un espectro ma´s similar
al que se observar´ıa en una medida experimental de foto-emisio´n. El usuario
tambie´n puede escoger el nu´mero total de puntos de la gra´fica resultante
(en nuestro caso, 1000 puntos son suficientes para obtener figuras suaves). La
densidad de estados esta´ normalizada de modo que integre al nu´mero total de
electrones. De esta manera, se obtienen las gra´ficas de las siguientes figuras,
donde mostramos las densidades de estados frente a la energ´ıa. Se analizara´n
los picos y se comprobara´ que son bastante com patibles con las predicciones
de los modelos jellium.
Si dos autovalores son muy pro´ximos, es decir, si esta´n cuasidegenerados,
contribuira´n a un u´nico pico de la densidad de estados debido al ensancha-
miento de las l´ıneas. Pero dado que esta´n normalizados y la integral de la
curva sobre los niveles ocupados nos proporciona el nu´mero de electrones,
se diferenciara´ dicha degeneracio´n por la altura del pico. Es decir, el a´rea
debajo del pico representa el nu´mero de electrones que contiene y simula el
ensanchamiento de l´ınea que se observa en espectros fotoelectro´nicos.
Se mostrara´n so´lo los resultados ma´s representativos, es decir para unos
pocos taman˜os concretos, dado que el objetivo de este apartado es entender
si los resultados obtenidos son compatibles con las predicciones del mode-
lo Jellium, y para este fin no es necesario mostrar todos los resultados. La
notacio´n para designar a los orbitales moleculares es similar a la que se uti-
liza en los a´tomos, con la diferencia de utilizar letras mayu´sculas en vez de
minu´sculas y que no hay restricciones al nu´mero cua´ntico principal dado que
el potencial no es Coulombiano. El esquema de llenado teo´rico y en el que
nos basaremos para designarlos en los diagramas es el proporcionado por el
modelo de jellium esfe´rico: 1S21P 61D102S21F 142P 61G182D103S21H22.... Al
igual que en a´tomos, e´ste es el ordenamiento observado en la mayor´ıa de los
casos, pero puede haber agregados con un orden de llenado distinto, ya que
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el orden de llenado depende de la forma del potencial radial efectivo. Nos
fijaremos en los cierres de capas y en el orden de llenado, as´ı como en las
rupturas de degeneracio´n resultantes de una forma no esfe´rica del agregado.
En efecto, sabemos que los nu´meros ma´gicos del modelo esfe´rico ocurren
para Ne = 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58.... Pero en los casos en los que el desdobla-
miento energe´tico dentro de una capa sea lo suficientemente grande, pueden
generarse nuevos gaps y en consecuencia nuevos nu´meros ma´gicos. Por ejem-
plo, los modelos jellium elipsoidales predicen un nu´mero ma´gico secundario
para Ne = 30 electrones si la forma del agregado es muy alargada (prolate).
Para ese valor de Ne, el esquema de llenado anterior da una capa de valencia
1F 10. Si la forma del fondo positivo jellium es muy prolate (alargada a lo
largo del eje z), los dos orbitales 1F con M = ±3 sera´n muy poco estables,
lo que abre un importante gap HOMO-LUMO en la densidad de estados.
En cuanto a la degeneracio´n de los picos observados, podremos encontrar
degeneraciones esenciales, que son causa de la simetr´ıa de la mole´cula (de-
finida por el grupo puntual), o tambie´n se puede encontrar degeneraciones
accidentales, las cuales previamente no se hab´ıan predicho. En las figuras que
siguen se diferenciara´, para una mejor comprensio´n, las energ´ıas degeneradas
y no degeneradas, mostrando en color negro los picos no degenerados y en
color rojo los degenerados. En dichas representaciones, tambie´n se indican
los orbitales asignados a cada pico en la densidad de estados. Se debe enfa-
tizar que estas interpretaciones tienen un cara´cter orientativo; estrictamente
har´ıa falta una visualizacio´n expl´ıcita de los orbitales para corroborar que la
asignacio´n de los picos es la correcta. Sin embargo, este apartado nos ofrece
un ana´lisis completo del espectro de autovalores.
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Figura 5.1: Densidad de estados de Mg4
La primera representacio´n de densidad de estados corresponde al agrega-
do Mg4, que contiene 8 electrones de valencia. La estructura electro´nica se
corresponde exactamente con la del modelo Jellium esfe´rico: 1S21P 6. Recor-
demos que Mg4 tiene simetr´ıa Td al ser un tetraedro regular, donde los tres
momentos de inercia principales son exactamente iguales. En otras palabras,
el grupo Td respeta la degeneracio´n esencial de los orbitales P , y puede con-
siderarse “esfe´rico” en ese sentido. Ne = 8 es uno de los nu´meros ma´gicos que
predice el modelo jellium, y nuestros ca´lculos ab initio acuerdan con esta pre-
diccio´n, incluyendo un valor alto del GAP. Esta estructura es la ma´s sime´trica
de todas las analizadas, y por ello concuerda tan bien con el modelo Jellium
esfe´rico. Por u´ltimo, aunque no se muestran los orbitales desocupados en la
figura, hemos comprobado que el orbital 2S es el LUMO en Mg4, en vez del
1D. Aparentemente esto se debe a la pequen˜ez de este agregado y al cara´cter
ma´s penetrante de los orbitales S, es decir, el ma´ximo radial de los orbitales
1D desocupados se situ´a an una zona externa al tetraedro debido al efecto
de repulsio´n centr´ıfuga. Sin embargo, como veremos a continuacio´n con un
ejemplo, en el rango de taman˜os N = 5 − 9 puede ser la capa 1D la que
se va llenando antes que la 2S, es decir, los niveles 1D se van estabilizando
conforme van siendo ocupados por electrones ya que el taman˜o del agregado
tambie´n crece, lo que crea una interesante competicio´n entre las capas 1D y
2S.
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Figura 5.2: Densidad de estados de Mg7 en su configuracio´n D5h
A continuacio´n mostramos la densidad de estados del Mg7. Recordamos
que esta estructura corresponde a una bipira´mide de base pentagonal con
simetr´ıa D5h, un grupo que admite representaciones irreducibles doblemen-
te degeneradas como ma´ximo. Este agregado es mucho menos esfe´rico que
el anterior, de hecho tiene una forma claramente oblate, y en consecuen-
cia encontramos una mayor fragmentacio´n de cada capa en varias subcapas.
Adema´s, y al contrario que en el caso anterior, la u´ltima capa no esta´ llena,
ya que faltar´ıan 4 electrones para poder tener una capa 1D completa. La
distorsio´n oblate provoca que los orbitales Px y Py sean ma´s estables que el
Pz, y la alta simetr´ıa D5h explica la degeneracio´n (esencial) de los orbitales
Px y Py. Adema´s el siguiente pico, que tentativamente hemos asignado como
1D6, contiene 6 electrones. Bajo el grupo D5h, la capa 1D deber´ıa desdoblarse
en tres representaciones irreducibles distintas, correspondientes a M = ±2,
M = ±1 y M = 0, con lo que este sistema muestra una cuasidegeneracio´n
accidental. Claramente, debido a la forma oblate de la estructura, los niveles
1D con M = ±2 sera´n los ma´s estables, y eso explica 4 de los 6 electrones.
Sin visualizar expl´ıcitamente los orbitales, no estamos seguros de si los
otros 2 electrones ocupan un orbital 1D con M = 0 o la capa 2S, es decir,
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no sabemos si la asignacio´n correcta de ese pico es 1D6 o 1D42S2. A falta de
estudios futuros, hemos escogido la primera opcio´n a efectos pra´cticos en la
figura.
En cualquier caso el acuerdo con modelos jellium elipsoidales sigues siendo
muy bueno. Este es un ejemplo de capa incompleta y forma no esfe´rica.
Figura 5.3: Densidad de estados de Mg9 en su configuracio´n D3h
El siguiente ejemplo es Mg9, que contiene 18 electrones y cuya estructura
se basa en un prisma trigonal que pertenece al grupo D3h. Los tres a´tomos
que cubren las caras ecuatoriales del prisma provocan de nuevo una distor-
sio´n oblate, explicando as´ı la mayor estabilidad de Px, Py frente a Pz. En el
u´ltimo orbital ocupado volvemos a tener una cuasidegeneracio´n accidental,
ya que el u´ltimo pico contiene 6 electrones. De nuevo no podemos estar del
todo seguros de si la asignacio´n correcta de los dos u´ltimos picos es 1D10 o
1D82S2. Lo que s´ı esta´ claro es que el pico ma´s estable de los dos se corres-
ponde con los orbitales 1D con M = ±2, y que el pico menos estable contiene
a los orbitales 1D con M = ±1, pero los dos electrones adicionales podr´ıan
ocupar el 1D con M = 0 o el 2S. En la figura hemos anotado tentativamente
la configuracio´n 1S21P 61D10 correspondiente al nu´mero ma´gico de 18 elec-
trones, lo que concuerda con la alta estabilidad del agregado.
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Figura 5.4: Densidad de estados de Mg10 en su configuracio´n C3v
El agregado ma´gico Mg10 se obtiene an˜adiendo un a´tomo a Mg9 a lo largo
del eje z, lo que cambia el cara´cter de la distorsio´n hacia una forma prolate.
As´ı, vemos que ahora Pz es ma´s estable que Px, Py. Adema´s ahora hay menos
dudas en la asignacio´n de los dema´s picos, al fijarnos en el patro´n de degene-
raciones. El pico a -4.7 eV contiene so´lo 2 electrones y debe corresponder al
orbital 1D con M = 0, que es ahora el ma´s estable de la capa 1D debido a
la distorsio´n prolate. Por lo tanto, no hay duda de que el u´ltimo orbital ocu-
pado es el orbital 2S2. La configuracio´n electro´nica ab initio esta´ en perfecto
acuerdo con las predicciones jellium una vez se tiene en cuenta la forma no
esfe´rica del agregado.
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La estructura de Mg15 es similar a la de Mg9, un prisma trigonal so´lo que
ma´s alargado al tener una capa ma´s de a´tomos a lo largo del eje z. Constituye
un ejemplo extremadamente revelador de lo acertadas que son las predicciones
de modelos jellium elipsoidales en agregados con electrones deslocalizados.
Como explicamos ma´s arriba, estos modelos predicen que una forma muy
prolate del agregado estabilizara´ mucho la estructura electro´nica, pudiendo
generar un nu´mero ma´gico secundario como de hecho ocurre en nuestros
resultados ab initio. El desdoblamiento en las capas 1P y 1D es el esperado
para una forma prolate y ha sido discutido en los taman˜os previos: niveles
con mayor valor absoluto de M son menos estables. Respecto de la capa 1F 10
incompleta, ocurre exactamente lo mismo. Los subniveles con M = 0,±1
esta´n cuasidegenerados, y los dos subniveles con M = ±2 forman el HOMO
del agregado, creando un gap grande con los niveles 1F y M = ±3 que
solapar´ıan muy poco con la densidad de carga positiva de los iones.
Figura 5.5: Densidad de estados de Mg15 en su configuracio´n D3h
81
CAPI´TULO 5. ANA´LISIS DE LA METALICIDAD
Figura 5.6: Densidad de estados de Mg17 en su configuracio´n D4d
Mg17 pertenece al grupo D4d y muestra una ligera distorsio´n oblate. Posee
34 electrones, uno de los nu´meros ma´gicos en el modelo jellium esfe´rico. La
densidad de estados es de nuevo perfectamente compatible con la asignacio´n
jellium 1S21P 61D102S21F 14, una vez se tiene en cuenta la ligera distorsio´n
oblate de la estructura.
Figura 5.7: Densidad de estados de Mg20 en su configuracio´n C3.
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Mg20, correpondiente al grupo de simetr´ıa (C3), posee una estructura pi-
ramidal sime´trica y su densidad de estados se ajusta a lo esperado para un
nu´mero ma´gico de 40 electrones.
Figura 5.8: Densidad de estados de Mg21 en su configuracio´n C1.
Mg21(C1) se basa en la estructura del Mg20 an˜adie´ndole un a´tomo so-
bre una arista. Esto rompe todas las simetr´ıas y causa que el espectro de
densidades de estados cambie. Compara´ndolo con el anterior caso, el orbital
1P 6 se desdobla en 3 picos distintos, los cuales se encuentran muy pro´ximos
entre s´ı. El orbital 1F 14 se desdobla en picos con dos electrones cada uno,
y so´lo quedan algunas cuasidegeneraciones accidentales. Pero aparte de los
desdoblamientos producidos por una menor simetr´ıa, la mayor´ıa de los picos
aparecen en el mismo rango de energ´ıas que en Mg20. La u´nica diferencia real-
mente sustancial es la aparicio´n de un nuevo pico a -5.3eV. Aunque este pico
no se puede asignar con certeza sin visualizarlo expl´ıcitamente, su energ´ıa es
extran˜a. Es de esperar que los dos electrones adicionales en Mg21 poblasen
el LUMO de Mg20, y que por lo tanto el pico adicional fuese el de menor
energ´ıa. Que aparezca a una energ´ıa ma´s profunda que las “bandas” 1F y
2P nos recuerda a los niveles de impurezas localizadas en materiales exten-
sos, que suelen ubicarse en los gaps prohibidos de energ´ıa de la densidad de
estados del hue´sped. Como se puede observar, en este agregado la teor´ıa del
modelo Jellium no va a ofrecer buenas predicciones, porque el u´ltimo electro´n
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del ve´rtice de la estructura no esta deslocalizado por el metal, si no que esta´
localizado. Esto contradice las condiciones del modelo de que los electrones
deben estar deslocalizados, por lo que en este caso particular, la representa-





En este u´ltimo apartado, se exponen los principales resultados obtenidos a
lo largo del trabajo, englobando las distintas conclusiones que se han venido
desarrollando en el cap´ıtulo anterior.
Se han calculado estructuras de mı´nima energ´ıa a partir del me´todo de
primeros principios junto con un correcto funcional de intercambio y correla-
cio´n y un nu´mero adecuado de electrones de valencia que garantiza la validez
de las formas obtenidas.
En el estudio de la estructura geome´trica, se ha estudiado el comporta-
miento del patro´n de crecimiento. Y se ha visto en que´ medida la ausencia de
un electro´n afecta a la estructura, entre otras cosas. En general, los cationes
tienen estructuras menos estables que los agregados neutros, con la excepcio´n
del Mg+21, que posee una estructura ma´s compacta que para el caso neutro.
Comparando el comportamiento de los cationes con el de los agregados con
carga q=+2, vemos que para este segundo caso se da un comportamiento si-
milar al primero, pero mucho ma´s pronunciado. En general, en los agregados
con carga positiva va siendo ma´s cercano a los agregados neutros.
En cambio, para el caso de los agregados Mg−N se oponen al comportamien-
do de los agregados con carga positiva, y no se aprecia una tendencia hacia
una baja coordinacio´n, es ma´s, existen bastantes casos donde la estructura
del anio´n es ma´s compacta que la del neutro. En los agregados Mg−2N , al tener
ma´s carga negativa, en N pequen˜os dominan los efectos electro´nicos sobre el
efecto de empaquetamiento ato´mico de las estructuras. Dado que existe una
85
CAPI´TULO 6. CONCLUSIONES
gran concordancia entre los resultados obtenidos por nosotros y los aportados
por la bibliograf´ıa, tenemos certeza de que son correctos, y gracias a esto se
ha podido afirmar que los resultados en los que no ten´ıamos bibliograf´ıa, de
la misma manera son tambie´n correctos.
Por otra parte, estudiando los indicadores de estabilidad y comparando con
los espectros de masas experimentales, se observa que los datos concuerdan




N . Se ha observado
que en los cationes segu´n aumenta el taman˜o N el agregado se hace ma´s
estable. Pero aunque en general estos resultados esta´n en buen acuerdo con
los experimentos, se debe de puntualizar que en el agregado Mg+18 no se ha
podido encontrar la estructura correcta. Esto se puede discutir con mayor
precisio´n utilizando otro funcional de intercambio y correlacio´n ma´s preciso,
dejando este punto abierto para futuros estudios. Quitando esta excepcio´n,
nuestros datos explican muy bien los resultados, por lo que se puede afirmar
que s´ı que se esta´n midiendo los cationes, verificando a los autores [11], los
cuales no estaban seguros si los resultados eran agregados neutros o cationes
(por las condiciones del experimento), por lo que esa duda queda concluida.
En las estructuras neutras se ha visto que los resultados no se parecen a
los de la bibliograf´ıa, lo que ha sugerido que en realidad se esta´ midiendo
estabilidades catio´nicas.
En cuanto a los agregados Mg−2N , el camino que sigue es el de la .evaporacio´n”de
un electro´n. Es decir, sufre un proceso de autoionizacio´n, y por lo tanto nin-
guno es estable. Un resultado importante es que se ha extrapolado que em-
pieza a ser estable para N w 26. Pero esta hipo´tesis sera´ necesario validarla
en investigaciones posteriores.
Luego, en cuanto a la estabilidad electro´nica, se ha llegado a la conclusio´n
de que en los agregados neutros la estabilidad tiene un origen principalmente
electro´nico y esto concuerda con el modelo Jellium.
La afinidad electro´nica nos ha ensen˜ado que la estabilizacio´n energe´tica
al an˜adir un electro´n es mayor en las estructuras con un N mayor. El GAP
se correlaciona casi perfectamente con las estabilidades observadas en el in-
86
dicador 42(N). Y es que el GAP tiene una creciente metalicidad. Por otro
lado, otra de las magnitudes estudiadas en el trabajo es el GAP HOMO-
LUMO,donde se han obtenido varias conclusiones, pero la ma´s importante es
que nos ha permitido demostrar que el agregado de Mg15 tiene una mayor
estabilidad. Sin embargo, esta estabilidad no viene dada por un factor pura-
mente electro´nico, sino que tambie´n se ve afectada por el empaquetamiento
ato´mico.
Finalmente, el u´ltimo apartado, se ha realizado para discutir si las resul-
tados obtenidos son coherentes con los datos bibliogra´ficos basa´ndonos en
el estudio de los autovalores obtenidos. De esta manera, se ha llegado a la
conclusio´n de que existe una gran concordancia entre los datos obtenidos
mediante ca´lculos ab-initio y aquellos obtenidos a partir del modelo Jellium.
Aunque como se esperaba, los datos de ambos modelos discrepan para el u´lti-
mo agregado estudiado (N=21), donde el u´ltimo a´tomo no esta´ localizado por
el metal, y por lo tanto, no puede ser bien descrito a partir del modelo Jellium.
Como conclusio´n final, a lo largo de todo nuestro trabajo, se ha realizado
un estudio exhaustivo y detallado de las propiedades asociadas a las distintas
formas de organizacio´n de los a´tomos de magnesio. No se han estudiado solo
los sistemas neutros, sino tambie´n sistemas con carga positiva y negativa.
Esto ha permitido comparar los distintos sistemas entre si y estudiar como
var´ıan las caracter´ısticas del mismo al variar la carga. Nuestro estudio por lo
tanto supone una verificacio´n de los datos previos; lo cual valida el me´todo
empleado en nuestros trabajo, y los resultados obtenidos, que sirven para
corregir algunos experimentos en los cuales los resultados no eran fiables;
adema´s de mejorar y completar las conclusiones existentes, y an˜adir nueva
informacio´n que todav´ıa no hab´ıa sido estudiada. Esto por lo tanto abre la





Figura 7.1: Fichero .fdf
89
Bibliograf´ıa
[1] Jones, R. O. The density functional formalism, its applications and
prospects. Reviws of Modern Physics, 61, 689 (1989)
[2] Garc´ıa, A. Propiedades estructurales, electro´nicas y de transporte de
nanoestructuras de baja dimensionalidad.Tesis Doctoral, Universidad
de Valladolid, Departamento de F´ısica Teo´rica, Ato´mica y O´ptica (2012)
[3] Owen C. Thomas, Weijun Zheng, Shoujun Xu, and Kit H. Bowen,
Jr. Department of Chemistry, Johns Hopkins University, Baltimore,
Maryland ; Onset of Metallic Behavior in Magnesium Clusters (2002)
[4] Nu´n˜ez, S. Thermal and structural properties of nanoclusters and
nanoalloys. Tesis Doctoral, Universidd de Valladolid, Departamento de
F´ısica Teo´rica, Ato´mica y O´ptica (2010)
[5] KOHN, W.; SHAM, L.J. Self-Consistet Equations Including Exchange
and Correlation Effects. Modern Physics 61, 689 (1989)
[6] Brack, M. The physics of simple metal clusters:self-consistent jellium
model and semi-classical approaches. Reviews og Modern Physics, 65,
667. (1993)
[7] DE HEER, W.A. The physics simple metal clusters: experimental
aspects ans simple models. Reviews of Modern Physics 65, 611 (1993)
90
BIBLIOGRAFI´A
[8] M. Koskinen, P.O. Lipas, and M. Manninen,Z. Phys. D 35, 285-297
(1995).
[9] “Numerical Recipes”, W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling,
and B. P. Flannery, Cambridge University Press 1997.
[10] N. Troullier and J.L. Martins, Phys. Rev. B 43, 1993 (1991)
[11] DIEEDERICH,TH.; DO¨PPENER,T; FENNEL,TH; TIGGESBA¨UM-
KER, J; MEIWES-BROER, K.-H.; Shell structure of magnesium and
other divalent metal clustersPhysycal Review A, 72(2005)
[12] Metallic evolution of small magnesium clusters J. Akola a , K. Rytko¨nen,
and M. Manninen Department of Physics, University of Jyva¨skyla¨, P.O.
Box 35, FIN-40351 Jyva¨skyla¨, Finland Received 15 November 2000
[13] Julius Jellinek* and Paulo H. Acioli ‡; Magnesium Clusters: Structural
and Electronic Properties and the Size-Induced Nonmetal-to-Metal
Transition , ,60439 (2002)
[14] IDEN HEIDARI; HEIDARI; SANDIP DE; S. M. GHAZI, STEHAM
GOEDECKER, D. G. KANHERE; Structural Properties of Mg N (N =
10 56) Clusters:Density Functional Theory Study
[15] The physics of simple metal clusters: experimental aspects and simple
models Walt A. de Heer
91
